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I. BEVEZETŕ 

I.1 A t®mav§laszt§sr·l 

Az ®rtekez®s t®m§ja a magyarorsz§gi antik ®s kºz®pkori mozaikleletek 

technikai, szerkezeti, anyagi ®s eszt®tikai ºsszef¿gg®seinek kutat§sa nemzetkºzi 

kontextusban. A doktori kutat§s t®m§ja a tºrt®neti Magyarorsz§g eddig publik§latlan 

r·mai ®s a kºz®pkori mozaikleleteinek vizsg§lat§ra ®p¿l. Alapj§t a szerzŖ 2010-ben 

k®sz¿lt szakdolgozat§ban
1
 t§rgyalt r®g®szeti mozaikleletek megkezdett anyagvizsg§lati, 

k®sz²t®stechnikai kutat§sai adj§k.  

I.2 A kutat§s c®lkitŤz®sei, jelentŖs®ge 

A doktori kutat§s c®lja a magyarorsz§gi leletanyag lehetŖs®g szerinti min®l 

teljesebb felt§r§sa, illetve feldolgoz§sa volt. A kor§bban vizsg§lt aquincumi ®s 

®rintŖlegesen a serenai (Nagyhars§ny) leletanyagon k²v¿l, Bal§ca, P®csv§rad ®s 

Sz®kesfeh®rv§r, illetve a bizerei monostor egyes mozaikleleteinek kutat§s§ra ny²lt 

lehetŖs®g. Az eredeti elk®pzel®s  az antik r·mai mozaikokra f·kusz§lt, de a kutat§s 

sor§n szerencs®sen kibŖv¿lhetett a vizsg§latba bevont anyag, ®s ez§ltal a 

szempontrendszer is; kºz®pkori leletek vizsg§lat§ra is sor ker¿lhetett. 

Term®szettudom§nyos vizsg§lati m·dszerek seg²ts®g®vel ¼j inform§ci·kkal 

gazdagodhattak az eddigi eredm®nyek; az egyedi, ®s az §ltal§nosnak mondhat· fºldrajzi 

ter¿lethez, illetve korhoz kºthetŖ technikai, szerkezeti, illetve eszt®tikai saj§toss§gok 

szempontj§b·l. Ennek kºszºnhetŖen a padl·mozaikok mellett a mur§lis mozaikok 

technik§j§nak tanulm§nyoz§s§ra is lehetŖs®g ny²lt. ĉgy a vakolatok ®s kºvek mellett, az 

¿vegek ®s f®mbevonatok tulajdons§gaival, azok korra jellemzŖ, ®s helyspecifikus 

technol·gi§inak kutat§s§val tov§bb bŖv¿lt a vizsg§latokba bevont anyagok spektruma.  

A doktori munkaprogram fontos c®lja a t§rstudom§nyok kºzºtti §tj§rhat·s§g 

keres®se, ²gy tºbbek kºzt a r®g®szet, a k®pzŖmŤv®szet, az ®p²t®szet, a 

term®szettudom§nyok, a mŤv®szettºrt®net ®s a restaur§l§s szempontjainak kºzel²t®se, az 

interdiszciplinarit§s.  

A mozaik mŤvek helyzete vizsg§lhat· egyr®szt a r®g®szeti leletanyagb·l sz§rmaz· 

mŤt§rgyak kezel®s®nek, bemutat§s§nak, meg²t®l®s®nek alapj§n, bele®rtve a ki§ll²t§si, 

                                                            
1 K¦RT¥SI 2010B 
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rakt§roz§si, n®pszerŤs²t®si lehetŖs®geket, szok§sokat. Az §llagroml§st kiv§lt· okok 

felismer®s®vel, fizikai, k®miai saj§toss§gok kimutat§s§val ®s meghat§roz§s§val 

elŖseg²thetŖ a korabeli technik§k meg®rt®se. 

A munk§ban seg²tette a szerzŖt az a kºr¿lm®ny is, hogy a r®g®szeti anyag 

tanulm§nyoz§sa mellett akt²v szakmai tev®kenys®get folytat mŤeml®ki mozaikok
2
 

restaur§l§s§n, kutat§s§n is. Ezek a lehetŖs®gek mind hozz§j§rulnak a mozaikmŤv®szet 

®s technika meg®rt®s®hez, alakul§s§nak, kortºrt®net®nek §tl§t§s§hoz. 

 A kutat·munka sor§n a magyarorsz§gi m¼zeumok bemutatott ®s rakt§ri 

mozaikanyag§nak §ttekint®se felvetett tov§bbi ir§nyokat; egyr®szt a hazai mozaik-

corpus l®trehoz§s§ra ir§nyul· terveket, mely a SEE Mosaics elnevez®sŤ projekt
3
 

kezdem®nyez®s®re beindult d®l-kelet eur·pai mozaikanyag mennyis®g®nek, ®s 

§llapot§nak felt®rk®pez®se kapcs§n is ad·dott. A hazai mozaikkincs beilleszthetŖv® 

v§lhat ez§ltal a r®gi· adatb§zis§ba, mely kiterjed nemcsak a m¼zeumi, ®s az eredeti 

lelŖhelyeken Ŗrzºtt mozaikok terjedelm®re ®s §llapot§ra, de kºvethetŖbb® v§lnak ez§ltal 

a konzerv§l§si-restaur§l§si szok§sok, helyi jellegzetess®gek, tendenci§k; nem utols· 

sorban pedig a mozaikok kezel®s®nek, restaur§l§suknak az oktat§sban betºltºtt szerepe 

is. A szerzŖ akt²v nemzetkºzi szerepl®se a mozaikºrºks®g megismer®se ®s 

megismertet®se szempontj§b·l hi§nyp·tl·. 

A jelen kutat§s jelentŖs®ge ®ppen abban §ll, hogy nem jelent lez§rt munk§t, hanem 

tov§bbi, folyamatos jelenl®tet ®s munk§t h²v ®letre. 

 

1.3 Az ®rtekez®s fel®p²t®se 

A disszert§ci· a foglalat§t adja a kutat§sba bevont ®s feldolgozott leletek technikai, 

mŤv®szeti, kultur§lis, ®s tºrt®neti jelentŖs®g®nek; aktu§lis k®pet fest a hazai 

mozaikkincsrŖl nemzetkºzi kºzegbe helyezve azt.  

A c²mben szereplŖ fºldrajzi besorol§s -magyarorsz§gi- val·j§ban a dolgozatban t§rgyalt 

legk®sŖbbi politikai/t§rsadalmi viszonyokhoz k®pest ®rtendŖ, mely sem az antik idŖkre, 

sem a mai szitu§ci·ra vet²tve nem pontos. A feldolgozott leletek sz§rmaz§si helye: 

Bal§ca (r·mai kori villagazdas§g), Savaria (aula palatina, oktogon§l®), P®csv§rad 

                                                            
2 A 20. sz§zad magyarorsz§gi szecesszi·s, art-d®co,  poszt-historista ®s modern alkot§sai. 
3 Az al§bbi 8 orsz§ghoz csatlakozva: Alb§nia, Bosznia-Hercegovina, Bulg§ria, Horv§torsz§g, Maced·nia, 

Montenegro, Szerbia, Szlov®nia.   
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(benc®s monostor), Sz®kesfeh®rv§r (kir§lyi bazilika), Frumuĸeni/Sz®pfalu (bizerei 

benc®s monostor), Rom§nia. Minden t§rgyalt helysz²n ®s ®p¿let m§ra r®g®szeti jelens®g. 

A mozaikok ®s azok fennmaradt tºred®kei az ember alkotta kºrnyezet besz®des 

mement·i.  

1. k®p A dolgozatban t§rgyalt tºrt®neti helysz²nek fºldrajzi elhelyezked®se. 

A dolgozatban szereplŖ helysz²neken elt®rŖ korokban k®sz¿ltek a mozaikok, melyek 

egyr®szt igazodtak a fºldrajzi hely adotts§gaihoz, m§sr®szt az adott idŖ ®s hely tºrt®neti 

jelleg®t, t§rsadalmi viszonyainak levegŖj®t is kºzvet²tik, melyek az emberi, az alkot·i 

jelenl®tet Ŗrzik romjaikban is. Az antik r·mai idŖk, ®s a kºz®pkor m§ra emberi l®pt®kkel 

nagy t§vlatba ker¿ltek, ezen fel¿l a k®sz²t®stechnika meg®rt®s®ben m®g messzebbi 

®vezredekig viszi az embert ez a t®ma. A term®szetes kŖzetek felhaszn§l§s§n t¼l az 

¿veggy§rt§ssal lehetŖs®g ny²lt m®g sz²nesebb paletta kialak²t§s§ra.  

A dolgozat nagy r®sze sz·l anyagvizsg§latokr·l, melyek geol·giai jelens®geket 

kutatnak, de hat§saik t§rsadalmi mozg§sokat, tºrt®nelmi ®s mŤv®szeti peri·dusokat is 

®rintenek.  
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Amikor k®t kŖanyag sz§rmaz§si hely®t siker¿l azonos²tani ®s elmondhat· egy 

mozaikszemrŖl, hogy Ăm§rò 1700 ®ve a fºldben van, r§ kell eszm®lni arra, hogy ez csak 

emberi l®pt®kkel nagy idŖ, hiszen a kŖzet val·di kora messze ®vmilli·kra tehetŖ. A 

dolgozatot a tudom§nyos megkºzel²t®s mellett az emberi szempontok ®s 

alkot·mŤv®szet jelens®ge, jelenl®te hatja §t.  

2. k®p Pannonia ¼th§l·zata4. A r·mai ¼t-, ®s telep¿l®sh§l·zat k®t forr§sa a 3. sz§zad v®g®n ºssze§ll²tott 
Itinerarium Antonini, ®s a kºz®pkori m§solat form§j§ban fennmaradt a Tabula Peutingeriana. 

I.4 A helysz²nekrŖl 

I.4.1 Bal§cai R·mai Villagazdas§g/Villa Romana Bal§ca  

A Veszpr®mtŖl 9 km-re fekvŖ Nemesv§mos kºzs®g d®li hat§r§ban fekszik a bal§cai 

villagazdas§g
5
. A r·maiak §ltal lakott ter¿let a D®li-Bakonyhoz ®s a Balaton-

felvid®khez tartozik. A bal§cai villagazdas§g az eddig ismert legnagyobb kiterjed®sŤ ®s 

legjelentŖsebb Balaton-felvid®ki r·mai kori villa. Laczk· DezsŖ ®s Rh® Gyula 

felt®telez®se szerint j·val nagyobb kiterjed®sŤ lehetett a birtok, mint ami a felt§rt 

                                                            
4 http://www.geocaching.hu/cacheimages/2014-01/24210_20140105_155251.jpg (2016. 05. 20.) 
5 R·mai Kori Villagazdas§g , Sz®less®g N 47Á 2,746', Hossz¼s§g E 17Á 53,300',  Magass§g: 336 m 

http://www.geocaching.hu/cacheimages/2014-01/24210_20140105_155251.jpg


K¿rtºsi Brigitta M§ria/ 

Magyarorsz§gi antik ®s kºz®pkori mozaikleletek archeometriai vizsg§lata /                                                          

DLA ®rtekez®s /2016 /  

 

 

10 

 

®p¿letek alaprajza alapj§n gondolhat·; mintegy 140 ®p¿lettel sz§molnak.
6
  A dat§l§s a 

kºzºlt ®remleletek alapj§n a 2. sz§zad elej®tŖl a 4. sz§zad v®g®ig mutatja a r·mai 

jelenl®tet a villagazdas§g ter¿let®n. Az ®remanyag ºsszes²t®s az 1912-ig elŖker¿lt, majd 

az 1926-os ®v sor§n fellelt ®rmek alapj§n a kºvetkezŖ:  

 3. k®p Veszpr®m kºrny®k®nek r·mai ¼th§l·zata. Laczk· DezsŖ M¼zeum R®g®szeti adatt§ra, Veszpr®m, 

Ltsz: 1052  

Hadrianus (117-138) 2, Sabina 2, Antoninus Pius (138-161) 4, Marcus Aurelius (161-

180) 2, Faustina 1, Iulia Paula 1, Gordianus Pius (238-244) 4, Philippus Arabs (244-

249) 2, Decius (249-251) 1,Valerianus (253-260) 2, II. Claudius (268-270) 4, 

Aurelianus (270-275)  8, Probus  (276-282) 11, Maximianus (286-305) 2, Constantinus 

Chlorus (305-306) 1, Maximinus 2, Licinius (307-323) 1, I. Constantinus (306-337) 7, 

II. Constantinus (337-340) 1, Constans (337-350) 3, II. Constantius (337-361)  19, 

Decentius 1, Valentinianus (364-375) 16, Valens (364-378) 2, Gratianus (375-383) 3 

darab, ®s tov§bbi 14 darab 4. sz§zadi beazonos²tatlan ®rme ker¿lt elŖ. 

 A mestermunka bemutat§sa kapcs§n esik bŖvebben sz· a r·mai kori helysz²nrŖl. 

                                                            
6 MRT 2, 148, PALĆGYI 1984, p. 27. 
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4. k®p  R·mai utak Veszpr®m megy®ben Laczk· DezsŖ t®rk®p®n. Laczk· DezsŖ M¼zeum R®g®szeti 

adatt§ra, Veszpr®m, Ltsz: 1053 

I.4.2 Aula Palatina, Oktogon§l®, Savaria/Szombathely 

Pann·nia rangos, hazai, a k®sŖ r·mai jelenl®t nyomait ŖrzŖ helysz²ne a mai 

Szombathely. A m§ig ismert savariai mozaikleletek jelentŖs r®sze, kºzt¿k az antik 

reprezent§ci·s ®p¿letegy¿ttes, az egykori p¿spºkkert, ma  J§rd§nyi Paulovics Istv§n 

Romkert ter¿let®n ker¿lt napvil§gra. A helysz²n ®rdekess®g®t ®s ºsszetetts®g®t a r·mai 

korszak ®s az azt kºvetŖ tºrt®neti idŖk ®p²t®szeti, ®s mŤv®szeti nyomainak egym§sra 

r®tegzŖd®se adja. Az elsŖ §sat§sok (1938) G®fin Gyula katolikus pap, ®s Paulovics 

Istv§n r®g®sz nev®hez fŤzŖdnek. A k®sŖ r·mai helytart·i palota ®p²t®s®t T·th Endre 

r®g®sz Kr. u. 337. ®s a 4. sz§zad v®ge kºzºtt hat§rozza meg. V®lem®nye szerint I. 
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Constantinus (306-337), I. Constans (337-350)  ®s I. Valentinianus (364-375) cs§sz§rok 

nagy val·sz²nŤs®ggel megfordultak a palota falai kºzt.
7
 

 5. k®p A mai J§rd§nyi Paulovics Istv§n 

Romkert (Szombathely) alaprajza a tºrt®neti 

®p¿letek elhelyezked®s®vel.  

6. k®p Az Aula Palatina ter¿lete a papi szemin§riumb·l 

fot·zva. A mozaikpadl· tºred®keit a k®t, Lux K§lm§n 

§ltal tervezett (1943) v®dŖ®p¿let fedi. (Fot·: Isztin-

T§rczy 2013) 

7. k®p M®ri Istv§n a Magyar Nemzeti M¼zeum 

restaur§tora dolgozik az Aula Palatina 

mozaikj§nak r®szlet®n. (Forr§s: SM. R®g®szeti 

Adatt§ra.) 

8. k®p Az Aula Palatina mozaikj§nak in situ bemutatott 

r®szlete 2015-ben. 

Az Aula Palatina k®t ®p²t®si peri·dus§t figyelt®k meg;  m§sodik §t®p²t®sekor a terem 

padl·j§t bort²t· mozaik m®rete megkºzel²ti a 700 n®gyzetm®tert. Az apszis sugara 

mintegy 7 m®ter. A m¼ltb®li §sat§sok nem mentek t¼l a m§sodik padl· r®teg®n, ²gy az 

elsŖ peri·dus r®tegrendje a mai napig ®rintetlen. A hazai antik mozaikok kis sz§m¼ in 

situ bemutatott leletei kºz¿l a savariai a legºsszetettebb ®p²t®szeti, r®g®szeti, 

konzerv§tori  probl®m§t mutat· egy¿ttes, a m·dszer elŖnyeivel ®s h§tr§nyaival egy¿tt
8
. 

                                                            
7 TčTH 2013, p. 191. 
8A mozaikleletek §llapot§r·l a szerzŖ besz§molt a Protection and Maintenance of In situ conservation of 

Mosaics, 2nd International Symposium of Mosaics c²mŤ szakmai konferenci§n Ljubljan§ban. 2015. 

okt·ber 21-23.  K¦RT¥SI 2015C, p. 27., K¦RT¥SI 2016 
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I.4.3 Benc®s Monostor, P®csv§rad 

A ZengŖ
9
 l§b§n§l fekvŖ telep¿l®s fontos 

csom·pontot jelentett a kºz®pkori 

¼tvonalakat sz§mbav®ve. I. (Szent) Istv§n 

kir§ly itt alap²totta haz§nk m§sodik benc®s 

monostor§t.  

Az elsŖ ®p²t®si peri·dust 1012-1015 kºz® 

teszik.
10

  

2005-ben
11

 ker¿ltek napvil§gra nagyobb 

sz§mban mozaiktºred®kek a kolostor 

ter¿let®n. R·mai kor¼ leletekrŖl azonban 

egy§ltal§n nincs eml²t®s.
12

 Festett vakolat 

tºred®keket tal§ltak kor§bban is a kolostor 

®p¿let®tŖl d®lre.  

 

        
9. k®p A monostoregy¿ttes 1100 kºr¿li 

alaprajz§nak rekonstrukci·ja Bod· Bal§zs 

rajza nyom§n. (1. monostortemplom, 2. 

k®tszintes k§polna, 3. ºsszekºtŖ sz§rny, 4. 

kolostor) 

ĂBizonyosan ide kºthetj¿k azt a n®h§ny 

mozaiktºred®ket is, amelyeket a d®li 

kerengŖfal folyos· felŖli oldala mellŖl 2005-

ben emelt¿nk ki. M§r a kor§bbi §sat§sokb·l 

is ismert volt k®t hasonl· tºred®k, de ezek 

lelŖhely®rŖl nincs pontos inform§ci·nk.ò
13

 

 

 

  
10. k®p A k®t kor§bban felt§rt mozaik 

fragmentum a p®csv§radi v§r ki§ll²t§s§n 

2014-ben. 

 

 

 

                                                            
9 A Mecsek legmagasabb cs¼csa (682 m). Kºz®pkori elnevez®se Vashegy (Mont Ferrus).  
10 BODč 2010,  p. 349. 
11 Bod· Bal§zs r®g®sz §sat§si anyaga. 
12 BODč 2010, p. 356. 
13 BODč 2010, p.364. 
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I.4.4 Benc®s monostor, Bizere, Frumuĸeni/Sz®pfalu, Rom§nia 

        
11. k®p A bizerei monostor elhelyezked®se Aradhoz 

viszony²tva.14 

  12. k®p A bizerei monostor r®szlete a 

felt§r§skor.       

A bizerei monostor a 12-16. sz§zadban mŤkºdºtt
15
, ebben az idŖszakban a ter¿let a 

Magyar Kir§lys§g r®sze volt. Ahogy sok m§s magyarorsz§gi kºz®pkori eml®k, ¼gy a 

bizerei monostor is az Ottom§n h·d²t§snak esett §ldozatul. A mozaikpadl·k az egykori 

monostor romjai kºzt ker¿ltek elŖ
16
. A d²szburkolatok egy r®sze nºv®nyi ornamenseket 

§br§zol, m§sik szakasza egy besti§rium r®szlet®t, mely kedvelt, elterjedt t®ma ®s 

mintakincs volt a kora kºz®pkorban. 

 

I.4.5 Kir§lyi Bazilika, Alba Regia/Sz®kesfeh®rv§r 

  
13. k®p A sz®kesfeh®rv§ri 

bazilika ®g®s®nek §br§zol§sa 

a K®pes Kr·nika 

inici§l®jak®nt.17 

A kºz®pkori Magyarorsz§g legfontosabb temploma 

a SzŤz M§ria kir§lyi pr®posts§gi templom volt. 

Ćllamalap²t· kir§lyunk, Szent Istv§n ®p²ttette. Hal§la ut§n 

(1038) 1543-ig, a v§ros tºrºk k®zre ker¿l®s®ig, a magyar 

kir§lyokat e templom falai kºzºtt koron§zt§k meg. Az 

alap²t· ®s fia, Szent Imre herceg, valamint tizenn®gy 

magyar kir§ly, kir§lyi csal§dtagok, ®s sz§mos elŖkelŖs®g 

nyughelye volt.  

                                                            
14 http://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/proiecte/bizere/program_workshop_oct_2013.jpg (2016.06. 10.) 
15 1551-ig 
16FrumuἨeni lelŖhely, F©nt©nele, Arad megye, Rom§nia. Az §sat§sokat dr. Adrian Andrei Rusu (R®g®szeti 

®s MŤv®szettºrt®neti Int®zet, Kolozsv§r), dr. George Pascu Hurezan (Arad Megyei M¼zeum Komplex), 

dr. Peter Hugel (Arad Megyei M¼zeum Komplex), ®s dr. Ileana Burnichioiou (Ă1 Decembrie 1918ò 

Egyetem, Alba Iulia) vezette.                                 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frumu%C8%99eni_Mosaics (2016. 04.18.) 
17 SZABč 2010, p. 82. 

http://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/proiecte/bizere/program_workshop_oct_2013.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Frumu%C8%99eni_Mosaics
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Tºbb nagy §t®p²t®se ismert, melyek szint®n tºrt®neti jelentŖs®g®t bizony²tj§k. Az 

eredeti templom Istv§n kir§ly 1083-ban tºrt®nt szentt® avat§sa alkalm§val ®p¿lt ¼jj§ 

elŖszºr, majd a 14. sz§zadb·l ismert egy kºvetkezŖ ®p²t®si peri·dusa
18

. A SzŤz M§ria-

templom utols· nagy, k®sŖ g·tikus §t®p²t®se Hunyadi M§ty§shoz kºthetŖ. ĂA magyar 

szok§sjog m§r az Ćrp§d-kort·l csak az §llamalap²t· s²rj§t ŖrzŖ sz®kesfeh®rv§ri SzŤz 

M§ria-templomban tºrt®nt koron§z§st tekintette ®rv®nyesnek. A s²rhely, a szentt® 

avatott uralkod· testerekly®i, az §ltala k®sz²ttetett ®s koron§z§si pal§stt§ alak²tott 

miseruha k®pezt®k azt a l§that· ®s k®zzelfoghat· Szent Istv§n-i ºrºks®get, amelyben a 

kºz®pkor a szent kir§ly oltalmaz· ®s seg²tŖ erej®nek megtestes²tŖit l§tta.ò
19

 

1601-ben a templom tornya felrobbant, ez jelentette a v®gsŖ roml§s kezdet®t. 

£p²tŖkºvei a v§rosfalak ®s egy®b ®p¿letek m§sodlagosan felhaszn§lt anyagaiv§ lettek. A 

vizsg§lt mozaikleletek egy r®sze is a v§rosfalba be®p²tve, ®s onnan felt§rva ker¿lt ¼jra 

napvil§gra. A koron§z§sok sz²nhelye a tºrºk h·dolts§g alatt a pozsonyi Szent M§rton 

templom, 1867 ut§n pedig a budav§ri Nagyboldogasszony templom
20

 lett.  

A sz®kesfeh®rv§ri leletekkel az ®rtekez®s IV., az ¦veg ®s arany c²met viselŖ fejezete 

foglalkozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18Az Ćrp§dh§zi kir§lyok ut§n tr·nra ker¿lŖ Anjou K§roly R·bert nev®hez fŤzŖdik, aki az Ćrp§dok nŖ§gi 

lesz§rmazottja. Ut·dai 1543-ig, Luxemburgi Zsigmond kiv®tel®vel mindannyian a koron§z· templomba 

lettek eltemetve. 
19 https://szikmblog.wordpress.com/2015/08/20/a-kozepkori-romkert-szekesfehervaron/ (2015.08.24.) 
20 A mai M§ty§s-templom. 
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II. K£SZĉT£STECHNIKAI MEGFIGYEL£SEK 

I I.1 MŤv®szek, k®zmŤvesek 

A r·mai jog egyik alapj§t k®pezŖ mŤ, a Kr. u. 4. sz§zad v®g®rŖl sz§rmaz· Codex 

Theodosius felt§rja, hogyan is §llt ºssze a k®sŖ hellenizmus idej®n a mozaikok 

k®sz²t®s®n dolgoz· csapat, milyen szakemberekre volt sz¿ks®g, illetve hogy kinek 

milyen feladata volt. Az al§bbiakb·l is olvashat·, hogy milyen ºsszetett rendszer 

jellemezte az egyes mozaikmŤvek megval·sul§s§hoz sz¿ks®ges csapat k®pzetts®g®t, 

k®szs®geit.  

A Pictor Imaginarius, az ¼gynevezett kartonista, a tervezŖmŤv®sz, aki a kompoz²ci·®rt 

®s az ¼n. ikonogr§fiai program®rt felelt, de k®zben tartotta a mozaik kivitelez®s®nek 

teljes proced¼r§j§t, kijelºlte a kompoz²ci· vonalait, ®s a k®sz²t®si technol·gia r®szleteit. 

A Parietarius feladata volt a kompoz²ci· §tvitele a padl·, vagy falfel¿letre. A 

Musivarius, a mozaikrak·; Ŗ rakta a tesser§kat a habarcsba, kºvetve a kompoz²ci·t, a 

szin·pi§t, illetve a kartont. A Lapidarius structor ®s a Coctor calcis voltak a h§tterek 

elk®sz²t®s®n dolgoz·k, illetve a mozaikanyag, a tesser§k elŖ§ll²t·i; az Ŗ feladatuk volt a 

kŖtºr®s ®s az ¿veg tesser§k m®retre alak²t§sa. 

II.2 Festett, rajzolt v§zlatok 

Ak§r padl·, ak§r falimozaikr·l legyen is sz·, a legtºbb esetben kimutathat·k, 

felfedezhetŖk seg®dvonalak, ecsettel k®sz²tett al§rajzok a hordoz· k¿lºnbºzŖ r®tegein. 

A nucleus r®teg®n ®pp¼gy (sinopia), mint ahogy a be§gyaz· habarcs fel¿let®n (intonaco 

rajz)
21

. A Parietarius feladata n®lk¿lºzhetetlen a nagym®retŤ kompoz²ci·k, ®s  

befogad· fel¿letek pontos elŖk®sz²t®s®n®l. Vannak esetek, amikor nemcsak vonalas 

v§zlat, de val·di fresk·ban festett k®p szerepel a mozaikkºveket fogad· §gyaz· 

habarcson (Hagia Sophia, Isztambul). Vannak v®lem®nyek, miszerint padl·mozaikon is 

l®tezett ez a mŤfaj
22
; a kidolgozotts§gnak egy kºvetkezŖ v§ltozata, a vonalasan 

meghat§rozott form§kon t¼l, miszerint a  Parietarius l®nyeg®ben festŖmŤv®sz, aki a 

mozaikos csapat n®lk¿lºzhetetlen tagja. Val·ban vannak esetek, mikor dr§ga, falk®pek 

k®sz²t®sekor haszn§lt pigmentek (egyiptomi k®k, cin·ber) nyomait fedezik fel a kutat·k 

                                                            
21Besan­on, Franciaorsz§g, Domus au Neptune, 2 sz§zadi padl·mozaik levelekkel d²sz²tett bordŤrje. 
22Peter Berzobohaty sz·beli kºzl®se; az isztambuli Great Palace egyes padl·mozaikjair·l is ezt felt®telezi. 
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n®mely tºrt®neti mozaik fug§iban, §gyaz· habarcs§n, mely ezt a felvet®st t§masztja al§. 

Hasonl· megfigyel®sekrŖl sz§mol be n®h§ny publik§ci· az embl®m§k k®sz²t®stechnikai 

vizsg§latai kapcs§n
23

. 

A fel¿letek feloszt§s§t jelºlŖ vonalak, tengelyek a geometrikus kioszt§s¼ mint§kn§l 

elengedhetetlenek, de tal§lkozhatunk n®gyzeth§l·val figur§kat kºr¿lvevŖ h§tterek 

(Great Palace, Isztambul), ®s konkr®t figur§lis kompoz²ci·k alatt is (Galla Plac²dia 

Mauz·leuma, Ravenna).  

Figur§lis r®szletek vonalasan felfestett v§zlat§t megtal§ljuk p®ld§ul a mil§n·i San 

Lorenzo Maggiore Bazilika S. Aquiliano k§poln§j§nak ·kereszt®ny (4. sz§zad v®gi) 

mozaikj§nak
24
, mely eredetileg r·mai mauz·leumhoz tartozott. A kvadriga, ®s a jelenet 

egy®b r®szleteinek szin·pi§ja a hegyesen rakott t®glaboltozatra k®sz¿lt gyors, lend¿letes 

v§zlat, mely elv§laszt· vonalakat, szaggatott jelºl®seket is haszn§l. 

Festett v§zlat megtal§lhat· a be§gyaz· r®tegen is (hasonl·an az intonaco rajzhoz), 

kºzvetlen¿l a mozaikkºvek alatt. Ezek fresk·ban felfestett sz®les ecsetvon§sokkal 

k®sz¿ltek, melyekhez legtºbbszºr fekete ®s vºrºs vas-oxid tartalm¼ pigmenteket 

haszn§ltak, de k®k ®s zºld sz²nek haszn§lat§ra is van p®lda. Az ecsetvon§sok 

sz®less®g®bŖl levonhat· kºvetkeztet®s a kompoz²ci· m®reteire, m®g abban az esetben is, 

ha nem teljes in situ mŤvet, hanem be§gyaz· habarcs tºred®keket vizsg§lunk csak. 

Festett be§gyaz·habarcs tºred®kek mozaikszemekkel ismertek az isztambuli Hagia 

Sophia kupola mozaikj§b·l (6. sz§zad), a mil§n·i r®g®szeti m¼zeumb·l (4-6. sz§zad 

r·mai mozaikokb·l
25
), de a jelen kutat§s nyom§n bŖv²thetj¿k a felsorol§st a 

sz®kesfeh®rv§ri Kir§lyi Bazilik§b·l sz§rmaz· tºred®kekkel (Szent Istv§n Kir§ly 

M¼zeum ®s rakt§ra, 11-12.sz§zad), vagy a Magyar Nemzeti M¼zeum rakt§r§ban Ŗrzºtt 

k®sŖ r·mai lelettel
26

 is, melyre szint®n a jelen kutat§s sor§n figyelt fel a szerzŖ. Az 

isztambuli San Salvatore in Chora templom, ma Kariye Camii elŖcsarnok§t ®s fŖhaj·j§t 

d²sz²tŖ biz§nci mozaikok eset®ben in situ l§that· a hi§nyz· mozaikszemek alatti festett 

fel¿let a tesser§k lenyomataival. A fentiek alapj§n lehets®ges, hogy a falimozaikok 

                                                            
23 SMIRNIOU et al 2010, pp. 70-72., BLANC-BIJON  2011, p. 97. 
24 Az Eli§s apote·zisa jeleneten. 
25 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0744_-_Museo_archeologico_di_Milano_-

_Tessere_di_mosaico_-_Sec._IV-VI_d.C._-_Foto_di_Giovanni_Dall'Orto,_13-Mar-2012.jpg 
26 T·th Endre §sat§si anyag§b·l, (Tricciana Quadriburgium) S§gv§r, ltsz.: 81.8.493 
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k®sz²t®sekor val·ban a teljes be§gyaz·habarcs fel¿lete festve volt. A r®g®szeti §sat§son 

elŖker¿lt tºred®kek is al§t§maszthatj§k ezt a feltev®st, b§r nem z§rhat· ki az sem, hogy 

a r®g®szek csak a festett ®s/vagy mozaikszemeket is tartalmaz· habarcstºred®keket 

²t®lt®k megŖrzendŖnek. A sz®kesfeh®rv§ri Kir§lyi Bazilika egykori mozaikj§nak 

fennmaradt tºred®kei val·ban mind festettek. 

14. k®p A sz®kesfeh®rv§ri mozaik tºred®kein j·l megfigyelhetŖ a be§gyaz· habarcs festett fel¿lete. 

A jelen ismeretek szerint egy p®lda l®tezik arra, amikor fresk·ban megfestett 

padl·val tal§lkozhatunk, (a Kr. u. 5. sz§zadra tehetŖ); a helysz²n Sz²ria, Salamiya
27

. A 

mŤkºdŖ mecset oldal§ban nyitott szelv®nyben lelt®k fel ezt a k¿lºnleges eml®ket, 

melyet a dokument§l§sa ut§n, a bemutat§s lehetetlens®ge miatt visszatemettek. 

Mot²vumkincse, §br§zol§sm·dja a korabeli mozaikok saj§tja (a savariai Aula Palatina 

akantuszos keretmot²vuma is anal·giak®nt szolg§lhat; kora a k®sŖ cs§sz§rkor). 

Alapoz·r®tegeinek jellege azonban nem egyezik a hagyom§nyos mozaik 

r®tegfel®p²t®ssel, szerkezete ink§bb a val·di, falra festett fresk· d²sz²tm®nyek®vel rokon.  

                                                            
27 PARANDOWSKA 2005, pp. 373-376. 
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Mindezek nyom§n meg§llap²that·, hogy a laz¼rosan, fresk·ban felfestett k®p val·ban 

megtal§lhat· a falimozaikok r®tegrendj®ben, kºzvetlen¿l a mozaikkºvek alatt. Ez a 

megold§s seg²tette a rak·t a munk§ban, nem volt azonban mindig alkalmas arra, hogy 

ºsszefogja az egyes sz²nmezŖk l§tv§ny§t, mivel a tesser§k habarcsba nyom§sakor az 

egyes szemek kºzti fug§kban a habarcs eredeti sz²ne ker¿l a felsz²nre kiv®ve, ha a 

rak§sm·d sz§nd®kosan ritka.  

Alkalmazhattak azonban fest®st a m§r k®sz mozaikfel¿let felsz²n®n is, hogy a 

fug§kat befedj®k sz²nnel, ha erre sz¿ks®g volt. Ezt a felsŖ leheletnyi r®teget az antik 

embl®m§k vizsg§latakor mutatt§k ki. Az embl®m§k apr·l®koss§ga m§sfajta kifinomult 

ºsszk®pet kºvetelt meg, mint a nagyobb magass§gban l®vŖ falakat, boltozatokat d²sz²tŖ 

mozaikok rak§sm·dja ®s megjelen®se, de a gyakorlati p®ld§k azt mutatj§k, hogy sok 

esetben val·ban sz¿ks®ges lehet ez az utols· eszt®tikai l®p®s. 

Antik embl®m§k k®sz²t®stechnikai jellegzetess®geinek vizsg§latai nyom§n k¿lºnbºzŖ 

pigment nyomokra bukkantak. Felt®telezik egyr®szt a fresk·ban megfestett sz²nes 

v§zlatot
28

 a be§gyaz· habarcson, de a k®sz munk§t is olykor finom laz¼ros fest®ssel 

fejezt®k be
29
, hogy m®g ink§bb fokozz§k a nagy mŤgonddal rakott embl®ma festŖi 

ºsszhat§s§t. A vizsg§latok alapj§n a terrakotta t§lc§ba, vagy travertin m®szkŖbe 

kialak²tott m®lyed®sbe
30

 ter²tett egy, vagy k®t r®teg finom m®szhabarcs be§gyaz· 

anyagba k®sz¿lt az eg®szen apr· szemekbŖl
31

 rakott mozaik (opus vermiculatum). A 

mozaikkºvek egyes r®szleteken hi§nyoznak. Ezeken a helyeken ®s ®p r®szletekn®l a 

fug§kban egyiptomi k®k, sz®nfekete ®s cin·ber vºrºs pigmenteket
32

 azonos²tottak 

fototechnikai, illetve mikroszk·pos vizsg§latok seg²ts®g®vel.  

Az egyiptomi k®k (CaCuSi4O10) a kºzeli tartom§ny¼ infravºrºs megvil§g²t§sban 

ragyog· feh®ren jelentkezik. Ez az erŖteljes f®nykibocs§jt§s
33

  szabad szemmel nem 

®szlelhetŖ, de az infravºrºs tartom§nyban mŤkºdŖ b§rmely fototechnikai elj§r§ssal 

                                                            
28 SMIRNIOU et al 2010 
29 BOSCHETTI et al 2008A, p. 1086. 
30 1,5 cm m®lyed®st faragtak a R·ma kºrny®k®rŖl sz§rmaz· travertinbe.  BLANC-BIJON 2011, p. 96. 
312,5-4mm oldalhossz¼s§g¼, kb.  2 mm magas tesser§k alkotj§k p®ld§ul az Apoll·n ®s Marsyas embl®m§t. 

BLANC-BIJON 2011, p. 96. 
32Kiv§l· mŤv®szi minŖs®gŤ egyiptomi k®ket ®s cin·bert mindh§rom feldolgozott forr§s eml²ti 

BOSCHETTI et al 2008A, SMIRNIOU et al 2010, BLANC-BIJON 2011. Blanc-Bijon egy®b, az 

embl®m§r·l sz·l· publik§ci·i 2003-t·l sz¿lettek. 
33 (ūEM=10.5%) 



K¿rtºsi Brigitta M§ria/ 

Magyarorsz§gi antik ®s kºz®pkori mozaikleletek archeometriai vizsg§lata /                                                          

DLA ®rtekez®s /2016 /  

 

 

20 

 

rºgz²thetŖ. Teh§t egy fot· induk§lt lumineszcenci§r·l
34

 van sz· val·j§ban. Ez a 

kibocs§t§s olyan erŖs, hogy nemcsak az ®p §llapot¼ egyiptomi k®ket lehet 

beazonos²tani, de elv§ltozott fest®seket, kever®kben val· jelenl®t®t ®s pigment 

nyomokat, lenyomatokat is
35

. A cuprorivaite abszorpci·s ®s a gerjeszt®si spektrumai 

h§rom k¿lºnbºzŖ, a Cu
2+

 ionoknak tulajdon²that· elektron §tmenetet mutatnak. A fŖ 

gerjesztŖ cs¼cs a spektrum vºrºs tartom§ny§nak kºzep®n (630 nm kºr¿l), az emisszi·s 

spektrum az infravºrºs tartom§nyban (910 nm kºr¿l) van.
36

                                                                

  

15-16. k®p Bal§cai, habarcsba §gyazott tessera v®konycsiszolat§nak k®pei (B24 supranucleus, tessera, 

fuga 1N, +N). A keresztmetszeten j·l kivehetŖ, hogy a fuga anyaga r®szben a mozaikkŖ al§ is 

besziv§rgott. 

 

A be§gyaz· habarcson tal§lt pigment nyomok ut·lag is ker¿lhettek a mozaikkºvek 

kºz®, ahogy ezt a m§sodik eml²tett forr§s tartja. A pigmentek a tesser§k al§ is 

bejuthattak egy v®gsŖ, eszt®tikai fest®s sor§n, amely feltev®st egy a szerzŖ §ltal vizsg§lt 

bal§cai mozaiktºred®k v®konycsiszolat§n megfigyelhetŖ jelens®g is al§t§maszthat. Az 

ut·bb eml²tett esetben megtal§lt fug§z· anyag benyom·dott a be§gyaz· habarcs ®s a 

mozaikkŖ kºz®. A fugaanyag ºsszet®tele ®s megjelen®se elt®r a be§gyaz· anyag®t·l; 

                                                            
34 Photo induced luminescence, vagy VIL= visible induced luminescence angol kifejez®sekkel ²rj§k le a 

m·dszert a British M¼zeumban 2009-tŖl jegyzett k²s®rletek. Magyarorsz§gon B·na Istv§n k®sz²tett 2012-

ben ilyen felv®teleket bal§cai fresk·tºred®kekrŖl. 
35 Az egyiptomi k®k mellett m®g k®t mesters®gesen elŖ§ll²tott, tºrt®neti szervetlen k®k, illetve lila 

pigment rendelkezik ezzel a tulajdons§ggal. Az egyik a Han-k®k (BaCuSi4O10), a m§sik a hozz§ nagyban 

hasonl· Han-lila (BaCuSi2O6). Ez ut·bbit mutatt§k ki a vizsg§latok az elsŖ k²nai cs§sz§r, Qin-Shi Huang 

(Kr. e. 210)  t¼lvil§gra sz§nt agyaghadsereg®nek festett terrakotta harcosain (McMILLAN 2009). 
¥sszet®tel®ben csak kis m®rt®kben t®r el a Han-k®ktŖl, mely viszont optikailag nagyon hasonl²t az 

egyiptomi k®khez. Az egyiptomi ®s a t§vol-keleti k®k pigment elŖ§ll²t§s egym§st·l f¿ggetlen¿l fejlŖdºtt; 

egyiptomi k®k eddigi tud§sunk szerint nem jelent meg K²n§ban, a Kºzel-Keleten viszont igen. Egyes 

kutat·k nyilv§nval· ºsszef¿gg®st l§tnak a k®k pigment, a m§zak ®s az ¿veggy§rt§s kºzt, mely az 

egyiptomi k®k eset®ben val·ban felmer¿l.   
36 http://www.britishmuseum.org/pdf/Imaging%20of%20Egyptian%20Blue_Technical%20details.pdf 

(2015. 12. 28) 

http://www.britishmuseum.org/pdf/Imaging%20of%20Egyptian%20Blue_Technical%20details.pdf
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t®glaport is tartalmaz, mely l®nyegesen nagyobb szemcsem®retet felt®telez, mint egy 

laz¼ros fest®kr®teg. 

A fentiek alapj§n meg§llap²that·, hogy a mozaikok r®tegszerkezet®ben, t²pust·l 

f¿ggŖen, 1-3 fest®si met·dus fedezhetŖ fel. 

 

A falimozaikok k®sz²t®stechnik§j§hoz sorolhat·ak m®g a habarcsb·l kialak²tott, 

majd fresk·ban megfestett keretek
37

. Thessaloniki egyes ·kereszt®ny ®s biz§nci 

mozaikokat rejtŖ mŤeml®kei eset®ben tal§lkozhatunk ezzel a jelens®ggel is. A 

habarcsb·l kialak²tott legegyszerŤbb, 2,5-5 cm sz®les keretek fel¿lete sima, fest®s¿k 

megegyezŖ finoms§g¼ a be§gyaz· r®tegre felvitt laz¼ros elŖk®sz²tŖ v§zlat®val. 

Legtºbbszºr vºrºs, de n®ha k®kes, sz¿rk®sk®k, illetve zºldesk®k §rnyalat¼, mely 

ut·bbiak val·sz²nŤleg az ¼n. Ăhamis k®kkelò egyeznek meg. Ezt a sz²nhat§st a m®sz ®s a 

nºv®nyi fekete pigmentek egy¿ttes haszn§lata okozza. Ezek a leggyakrabban vºrºsre 

festett keretek kijelºlik a mozaikdekor§ci· hat§rait, nagy val·sz²nŤs®ggel megkºnny²tik 

a rak· munk§j§t is. M§sr®szt megjelen®s¿kben hasonl·ak a val·di fresk·festm®nyek 

k®sz²t®sekor is alkalmazott keretel®sekkel, melyek az egyes jeleneteket hivatottak 

elv§lasztani. A keretek sz®less®ge ®s feloszt§sa v§ltozatos, n®hol 14-22 cm sz®les, feh®r, 

olykor fekete s§vot is tartalmaz
38
;  festett nºv®nyi ornamentik§val, vagy bekarcolt 

d²sz²t®ssel is ell§tt§k
39
. Jelenl®te nem kºtŖdºtt szigor¼ szab§lyokhoz; olykor nem 

szimmetrikus, bizonyos oldalakon ak§r hi§nyozhat is. 

Az ®p²t®szeti tagozatokhoz igaz²tott§k a kompoz²ci·t. Megfigyeltek m®retezŖ 

jelºl®seket, pontokat, kereszteket, szºglyukakat, melyek a m®g nedves habarcsba 

k®sz¿ltek; val·sz²nŤleg a mozaik kirak§s§t seg²tett®k, pontos²tott§k. 

 

 

 

 

                                                            
37 MASTORA, RAPTIS 2008 
38 Ayioi Apostoli Templom, Thessaloniki 
39 Ayios Demetrios Bazilika, Thessaloniki 
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II.3 ElŖregy§rtott elemek, bekarcolt seg®dvonalak 

A San Rocco Villa (Francolise, Olaszorsz§g) tablinum§t
40

 d²sz²tŖ mozaik 

felt§r§sakor ny²lt kiv§l· alkalom a r·mai mesterek §ltal k®sz²tett, elŖre gy§rtott mozaik 

elemek alkalmaz§s§nak megfigyel®s®re. Erre utal a j·l kirajzol·d· hatszºgŤ mot²vumok 

helye az alapvakolat r®tegein. A 4. sz§m¼  terem k¿szºb r®sz®t 15 elŖre gy§rtott hatszºg 

alak¼ vir§gos mot²vum (§tm®rŖj¿k 20 cm), ®s k®t f®l hatszºg d²sz²ti; ez ut·bbiakat 

azonban a helysz²nen rakt§k; ezt bizony²tja a tºbbi fel¿lethez haszn§lt be§gyaz· 

anyaguk ®s elny¼jtottabb form§juk is. A nucleus r®teg®re seg®dvonalakat karcoltak, 

melyek a mot²vumok kioszt§s§t ®s a helysz²ni munk§t seg²tett®k. A k¿szºbr®szt teljes 

sz®less®g®ben §tszeli 5 p§rhuzamosan bekarcolt vonal, melyek 12 cm-re futnak 

egym§st·l, n®gy egyenlŖ r®szre osztva a ter¿letet. Az itt felt§rult jelens®g bizony²tja, 

hogy nem minden esetben k®sz¿lt a teljes mozaikmŤ a helysz²nen. Ez nem csak az 

apr·l®kos embl®m§k k¿lºn kezel®s®re igaz; a fenti esetben l§that·, hogy az egyszerŤbb 

mot²vumok is k®sz¿lhettek ²gy. A hatszºgŤ mot²vumok ®s a kºrnyezet¿k 

alapvakolat§nak ºsszet®tele ®s minŖs®ge is elt®rŖ volt. Az elemeket val·sz²nŤleg 

Ădirektbenò rakt§k; ideiglenes fa, vagy v§szon alapra k®sz¿lhettek, majd ezek 

seg²ts®g®vel sz§ll²tott§k Ŗket a helysz²nre. Az elŖre gy§rtott elemeket fektett®k elŖszºr, 

a saj§t hordoz·§gyukkal egy¿tt, melyek m®lyebben voltak. A be§gyaz· anyaguk 

kem®nyebb ®s tºr®kenyebb volt, k®sŖbb kºnnyebben elv§lt az alapr®tegtŖl. 

Bekarcol§ssal seg²tett®k p®ld§ul egyes opus sectile padl·k kioszt§s§t is. Ennek sz®p 

p®ld§ja l§that· Poppaea vill§j§ban Oplontisban
41

. 

Hasonl·an direktben k®sz¿lhettek a prec²zi·s mŤv®szi munk§t ig®nylŖ 

embl®m§k is, melyeket az adott ®p²t®szeti kºrnyezetben, a helysz²nen rakott 

padl·mozaikok meghat§roz· pontjaiba terveztek, ®s helyeztek el. Ezek az §ltal§ban 

n®gyzetes form§tum¼,  40 x 40 cm-tŖl 80 x 80, esetleg 100 x 100 cm-es m®retig terjedŖ, 

mŤteremben k®sz²tett mobil alkot§sok sz§m²tottak a padl·k leg®rt®kesebb r®sz®nek. 

Enn®l fogva sajnos sz§mtalan olyan r®g®szeti lelŖhely ismert, ahonn®t ®ppen ezeket a 

k®peket vitt®k el, nyilv§nval·an a haszon rem®ny®ben. Ismertek nemcsak padl·ba 

beillesztett embl®m§k, de bizony²that·an falakat d²sz²tŖ opus vermiculatum technik§j¼ 

                                                            
40 COTTON, M£TRAUX 1985, pp. 100-105, p. 110., pp. 115-118.  
41 Torre Annunziata, Diaeta 78. CLARKE, BARKER 2012, pp. 501-504. 
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mozaikk®pek is.
42

 Ezek a portr®k 60 x 60 cm, 30 x 30 cm, ®s 26,5 x 26, 5 cm 

nagys§g¼ak. M®lys®g¿k 7,5 cm, 6,5 cm ®s 4,5 cm. 

   

17-19. k®p MozaikmŤhelyt §br§zol· dombormŤ fennmaradt az antik Osti§ban, mozaikos szersz§mokat 

bemutat· faragv§ny pedig Aquincumb·l is ismert. A mai, Kr. u. 2012-es tapasztalatok val·j§ban szint®n 

az antik idŖket id®zik. A mŤhely, a szerepek, a munk§latok ®s a szersz§mok l®nyeg®ben megegyeznek. 

II.4 R®tegszerkezet, ºsszetevŖk, adal®kok 

Mivel az elemzett esetekben a m®szhabarcsba §gyazott tºred®kek, valamint a 

magukban §ll· mozaikkºvek nem Ăin situò kºzegben, hanem feltºlt®si r®tegbŖl ker¿ltek 

elŖ, ²gy nem hat§rozhat· meg pontosan eredeti helyzet¿k. 

A bal§cai mozaikok feh®r sz²nŤ be§gyaz· habarcsa viszonylag vastag (0,5-1 

cm). A tablinum alapoz§s§n, az eredeti mozaik felszed®se ·ta szabadon §ll· nucleus 

r®teg®n kis foltban fellelt be§gyaz· habarcs kºtŖanyaga nagy tisztas§g¼ m®sz.  

A 24-es terembŖl elŖker¿lt tºred®k
43

 v®konycsiszolat§nak polariz§ci·s 

mikroszk·pos vizsg§lata sor§n a be§gyaz· habarcs mint§zat§nak jellegzetess®ge ny¼jt 

inform§ci·t a r®teg szil§rdul§s ut§ni v§ltoz§s§r·l. A m®szhabarcs metszete sºt®ten ®s 

vil§gosan jelentkezŖ, hull§mz· s§vokra bomlik, mely mint§zat kiz§r·lag keresztezett 

analiz§tor-polariz§tor §ll§sn§l ®szlelhetŖ. A finom alapanyag apr· szemcs®inek kiolt§sa 

a mikronos m®rettartom§ny ®s a szemcs®k orient§ci·ja ok§n alig ®szlelhetŖ.  

A jelens®g ºsszef¿gg®sben §llhat a karbon§tosod§si folyamat jelleg®vel (Liesegang-

jelens®g
44

), a keletkezett p·rusok m®ret®vel ®s eloszl§s§val. Val·sz²nŤs²thetŖ, hogy a 

                                                            
42 Tarragona, Spanyolorsz§g. PENEDO 2012, pp. 167-173. 
43Laczk· DezsŖ M¼zeum rakt§ra, B24, 82.1.1718. 
44A kv§ziperiodikus, csapad®kk®pzŖd®ssel j§r· folyamat sor§n k®miai mint§zatok (gyŤrŤk, s§vok) 

keletkeznek. A Liesegang-jelens®g a k®miai mint§zatk®pzŖd®sek egy speci§lis form§ja, amelyn®l egy 

rosszul old·d· vegy¿let eloszl§sa mutat bizonyos t®rbeli rendezetts®get. P®lda erre az ez¿st-nitr§t 
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frissen elk®sz¿lt mozaikfel¿let szil§rdul§s§t kºvetŖ fug§z§sakor a fel¿let tºbbszºri 

visszamos§sa nyom§n
45
, a v²z besz²v·d§s§nak eredm®nyek®pp a jelenl®vŖ kalcium-

hidroxiddal l®trejºtt reakci· frontjai v§lnak l§that·v§. A be§gyaz· habarcs kalciton 

k²v¿l aragonitot is tartalmaz
46
; eredet®nek, szerep®nek pontos²t§s§hoz tov§bbi 

vizsg§latok sz¿ks®gesek. 

   

20-22. k®p A ĂLiesegang-mint§zatò k¿lsŖ homlokzaton, t®glafalra felvitt kºz®pkori m®szhabarcs 

szerkezet®ben. Jakabfalva, Erd®ly, Rom§nia. 

 

23. k®p Bal§cai mozaik be§gyaz·habarcs§nak keresztmetszet®n l§that·v§ v§l· s§vozott mint§zat. 

A sz·rv§ny tºred®kek egy r®sze eset®ben, illetve a tablinum egyes kŖanyagainak 

vizsg§lata sor§n is megfigyelhetŖ volt az egy®rtelmŤen ut·lagos fug§z§s nyoma. A 

                                                                                                                                                                              
(AgNO3) ®s a k§lium-bikrom§t (K2Cr2O7) reakci·ja. Ha e k®t komponens egyike egy g®lben (p®ld§ul 

zselatinban) van eloszlatva, a m§sik reakt§ns oldata pedig ebbe diffund§l bele, akkor a keletkezŖ 

csapad®k nem alkot folytonos z·n§t a k®t anyag hat§r§n, hanem a k²s®rleti elrendez®s geometri§j§nak 

megfelelŖen csapad®ks§vok k®pzŖdnek. Az ehhez kapcsol·d· elsŖ tudom§nyos le²r§st 1896-ban Raphael 

Eduard Liesegang tette kºzz®. Hab§r 1855-ben m§r F. F. Runge is le²rta a hasonl· k²s®rletei eredm®ny®t. 

A jelens®get 1897-ben W. Ostwald nevezte el Liesegangr·l, ®s az Ŗ nev®hez fŤzŖdik a t¼ltel²tetts®gi 

elm®lettel al§t§masztott magyar§zat is. 
45A meszes fug§z·habarcs a mozaik fel¿let®rŖl m®g nedves §llapotban t§vol²that· el an®lk¿l, hogy 

m®szf§tylat hagyna maga ut§n. Ehhez tºbbszºri bŖs®ges vizes lemos§s lehet sz¿ks®ges. 
46 A rºntgen-diffrakci·s m®r®s alapj§n, melyet Saj· Istv§n MTA-KK v®gzett.  L§sd Mell®kletek p. 121. 
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fug§z· habarcshoz t®glaport is adtak, ami r·zsasz²nes §rnyalat¼v§ tette azt, a feh®r 

be§gyaz· habarcs pedig szinte alig torl·dik fel a mozaikkºvek kºzºtt. 

  

  

24-25. k®p Bal§cai mozaikpadl· tºred®k v®konycsiszolat§nak k®pei (B24) A supranucleus ®s a nucleus 

tal§lkoz§sa (1N, +N)  

26-27. k®p A supranucleus r®szlete (1N, +N). Keresztezett nicolokn§l l§that· a hull§mz· s§vozotts§g.  

 

A keresztmetszeteken j·l l§tszik, hogy a be§gyaz· habarcs a r·zsasz²n nucleus r®teggel 

®les vonalban tal§lkozik, vagyis a r®teg megszil§rdul§sa ut§n ker¿lhetett a fel¿let®re. A 

kocka form§j¼ra alak²tott mozaikszem alig nyom·dik az §gyaz· habarcsba, amibŖl arra 

is kºvetkeztethet¿nk, hogy nem t¼l h²g be§gyaz· r®tegbe rakt§k a szemeket a r·mai 

mesterek, azonban utal§s lehet ez arra is, hogy a r®teg j· megtart§s¼, a finom tºltŖanyag 

alkalmaz§sa ok§n sem hajlamos t¼lzott repedez®sre. 

Lehets®ges ezen fel¿l term®szetes eredetŤ szerves adal®k jelenl®te is, melynek 

lehetŖs®g®re m§s vizsg§lt esetek sor§n der¿lt f®ny. Ez esetben azonban ennek 

bizony²t§s§hoz tov§bbi vizsg§latok sz¿ks®gesek. Antik mozaikpadl·k alapvakolatainak 
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vizsg§lata sor§n kimutathat·ak
47

 olyan ºsszetevŖk, zs²rsavak metil-®szterei, melyek egy 

r®sze a sz§rad· olajok (lenolaj), egyes t²pusai pedig §llati eredetŤ anyagok (tej) 

jelenl®t®re utalnak
48

. 

         28-29. k®p 

Sz·rv§ny tºred®k a bal§cai fŖ®p¿let 24. helyis®g®bŖl. (B24_82.1.1718) Nemcsak szabad szemmel, de a 

v®konycsiszolat mikroszk·pos felv®tel®n is megfigyelhetŖ a be§gyaz· habarcs ®s a fuga elt®rŖ anyaga. 

       30-31. k®p 

T®glaporos fug§z·anyag nyomai k®t bal§cai mint§n (B24_82.1.1718). B20_A tablinum mozaikb·l az 

anyagvizsg§latokhoz vett kŖminta oldal§n is megfigyelhetŖ egy m§sfajta r·zsasz²nes §rnyalat¼ 

fug§z·habarcs nyoma. A Magyar Nemzeti M¼zeumban Ŗrzºtt mozaikb·l tºrt®nt mintav®telre a kor§bbi 

k®relmek ellen®re csak 2012. j¼lius 19-®n ker¿lhetett sor. 

čkori padl·k k®sz²t®si technik§ja kapcs§n L. B. Alberti
49

 is eml²ti a lenolaj 

haszn§lat§t. K®sŖbbi korokb·l sz§rmaz· mur§lis mozaikmŤvek be§gyaz· habarcsainak 

ºsszet®tel®ben kimutatottan szerepel lenolaj
50
, illetve m§s irodalmi forr§sok tragant 

gumit ®s toj§sfeh®rj®t
51

 eml²tenek, mint alkalmazott szerves adal®kokat.  

                                                            
47 Py-TMAH/GC/MS Pyrolysis/methylation (tetramethyl-ammonium-hidroxide) ╖ Gas Chromatography 

Mass Spectrometry) 
48

STARINIERI  2009. p. 111. 
49

ALBERTI 1965,  pp. 61-63. 
50FIORI et al 2009,  pp. 248ï257. 
51 VASARI (1550) 1960, p. 256. 
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A kutat§s sor§n vizsg§lt bal§cai padl·mozaik alapoz· habarcsok als·bb r®tegei 

tºltŖanyagk®nt a t®glatºred®kek ®s t®glapor mellett v§ltozatos szemcsem®retŤ dolomitot 

tartalmaznak, mely a kºrny®kre jellemzŖ, gyakori elterjed®sŤ nyersanyag. A 

m®szhabarcsok §ltal§nosan elterjedt tºltŖanyag§t, a kvarchomokot ebben a t®rs®gben 

egy§ltal§n nem, vagy csak elv®tve haszn§lt§k.  

32. k®p B20 nucleus felsŖ r®tege (46-os szelv®ny). 
 

33. k®p B24_89.1.315 A nucleus k®t r®tege. 

A k®t bal§cai nucleus mint§n egyar§nt megfigyelhetŖ a jelentŖs mennyis®gŤ ®s m®retŤ t®glatºred®k ®s 

apr· m®szcsom·, de a B20-as mint§ban v§ltozatosabb szemcsem®retŤ a dolomitos tºltŖanyag.  

 

34. k®p M®szcsom·k mozaikpadl·k nucleus r®teg®ben. A-B: Aquincum, Helytart·i palota, 8. sz. terem 

k¿szºbmozaikja, Kr. u. 3. sz eleje, C-D: Bal§cai villagazdas§g fŖ®p¿let, 20. sz terem (tablinum). 
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A bal§cai mozaikpadl·k k®sz²t®s®hez haszn§lt alapanyagok egy ¼jabb, az 

§ltal§nosnak mondhat· technol·gi§t·l elt®rŖ jelens®gre h²vj§k fel a figyelmet. A 

klasszikus sz§raz olt§ssal elŖ§ll²tott m®sz a technol·gia ok§n tartalmaz kºzºns®ges 

homokot
52

. Viszont a bal§cai alapr®tegek egyike sem homok tºltŖanyaggal k®sz¿lt. A 

hagyom§nyos technik§val oltott m®sszel k®sz²tett habarcs egyik fŖ struktur§lis 

jellegzetess®ge a szerkezet®ben megŖrzŖdºtt m®szcsom·k jelenl®te.  

A klasszikus sz§raz olt§ssal elŖ§ll²tott m®sz nagyobb szil§rds§g¼ habarcsok 

k®sz²t®s®hez volt haszn§latos. A nagy ig®nybev®telnek kitett padl·alapoz§sokn§l pedig 

elengedhetetlen kºvetelm®ny volt a kellŖ szil§rds§g.  

   
35. k®p Bal§cai mozaiktºred®k az alapoz·-

r®tegeivel. Rakt§ri anyag, B20, monokr·m keret 

r®szlete. 

   A bal§cai mozaikok r®tegrendj®t alkot· 

habarcsok nem tartalmaznak homokot, 

viszont m®szcsom·k l§that·ak a 

szerkezet¿kben. Felmer¿l a k®rd®s, hogy 

oltottak-e a tºrt®neti idŖkben sz§razon 

meszet homok helyett kŖporral
53

? A jelen 

kutat§s sor§n v®gigvizsg§lt bal§cai p®ld§k 

ezt a megold§st val·sz²nŤs²tik.
54

 

 

II.  4.1 K®sz²t®stechnikai ºsszevet®s; v§ltoz§sok, jellegzetess®gek 

A k®sŖbbi korokban k®sz¿lt padl·mozaikok alapoz· ®s be§gyaz· r®tegeinek 

fel®p²t®s®ben a r·mai gyakorlatt·l alapvetŖ elt®r®sek jelentkeznek. Ezt a meg§llap²t§st 

szeml®ltetik a kºvetkezŖ oldalonl§that· p®ld§k is (36-38. k®p) 

A p®csv§radi leletek alapoz· habarcsainak jellegzetess®g®bŖl ²t®lve meg§llap²that·, 

hogy bizonyosan padl·mozaikhoz, ®s nem mur§lis mŤhºz tartoz· r®szletekrŖl van sz·. 

A tºred®kek k®t csoportra oszthat·k a hat§rozottan elt®rŖ §rnyalat¼ fug§z· anyag 

alapj§n, mely ez esetben egy¼ttal a be§gyaz· habarcs is. 

                                                            
52 K¦RT¥SI 2010A, pp. 117-118., K¦RT¥SI 2010B, p. 41-43. 
53 Ez esetben m®szkŖ, illetve dolomitporral. 
54 Tov§bbi r®szletek a mestermunka 24. oldal§n olvashat·k. 
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36. k®p B24_82.1.1718_Bal§ca 24-es helyis®g, 

r·mai padl·mozaik tºred®k metszete. 

- Az okker sz²nŤ tessera jobb oldal§n 

r·zsasz²n fuga nyoma l§tszik. 

- A mozaikkŖ nem ¿l m®lyen a feh®r, 

viszonylag vastag (1 cm) be§gyaz· 

habarcsban. 

-  A be§gyaz· a r·zsasz²n nucleus r®teggel 

®les vonalban tal§lkozik, vagyis a r®teg 

megszil§rdul§sa ut§n ker¿lhetett a 

be§gyaz· habarcs a fel¿letre. 

- A nucleus dolomitszemcs®ket, v§ltozatos 

szemcsem®retŤ t®glaport tartalmaz; apr·  

m®szcsom·k is jelen vannak a meszes 

kºtŖanyagban. 

      
37. k®p P®V_5 _p®csv§radi monostor, kºz®pkori 

tºred®k metszete.  

- A sºt®tzºld mozaikkŖ m®lyen ¿l a r·zsa-

sz²n be§gyaz· habarcsban, ami egyben a 

fugaanyag is. 

- A nucleus r®tege vil§gos r·zsasz²n. 

- Mindk®t habarcs r®teg tartalmaz kvarc-

homokot ®s v§ltozatos szemcsem®retŤ 

t®glaport a meszes kºtŖanyagban. 

 
38. k®p Biz_4_bizerei monostor, kºz®pkori tºred®k 

metszete. 

-  Az ®kalak¼ mozaikszemek m®lyen ¿lnek 

a r·zsasz²n §rnyalat¼ be§gyaz· habarcs-

ban, ami egyben a fugaanyag is. 

- A be§gyaz· habarcs ®s a nucleus nem 

®les vonalban tal§lkoznak; a nucleus 

k®pl®keny §llag¼ lehetett a rak§skor. 

- A m®szhabarcsok tºltŖanyaga kvarc-

homok; a be§gyaz· habarcs v§ltozatos 

szemcsem®retŤ t®glaport is tartalmaz. 
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Ez a jelens®g magyar§zhat· egyr®szt azzal, hogy a leletek k®t k¿lºn§ll· padl·burkolat 

r®szei lehettek, de tartozhattak egy padl· k¿lºnbºzŖ mot²vumaihoz is, melyeket elt®rŖ 

§rnyalat¼ habarcsba §gyaztak.  

 

Az anyagukban sz²nezett fug§k 

seg²thett®k a mot²vumokat alkot· 

tesser§k ®s a mozaikszemek kºzt 

l®vŖ h®zagok egys®gesebb meg-

jelen®s®t. Ezt a megold§st m§r az 

antik idŖkben is kihaszn§lt§k. 

39. k®p P®csv§radi mozaiktºred®kek elt®rŖ 

§rnyalat¼ habarcsba rakva. 

Az alapoz§st fel®p²tŖ r®tegek mindegyike tºltŖanyagk®nt kºzºns®ges homokot 

tartalmaz. A p®csv§radi mozaiktºred®kek a m§r t§rgyalt zºld tessera mellett fekete ®s 

okker sz²nŤ tºmºtt m®szkºvet, feh®r m§rv§nyt ®s vºrºs gyan§nt t®gl§b·l
55

 szabott, 1-1,5 

cm fel¿letŤ, hossz¼k§s has§b, vagy ®k alak¼ szemeket tartalmaznak, melyek a r·mai 

p®ld§kkal ellent®tben m®lyen ¿lnek a habarcsban.  

K¿lºnbs®get figyelhet¿nk meg nemcsak a mozaikszemek form§j§ban, hanem a 

rak§sm·d elt®rŖ modor§ban is. A bal§cai r·mai mozaikok rak§sm·dja l®nyegesen 

szigor¼bb, ir§nyaik feszesebben tartottak, fug§ik szŤkebbek; eg®sz megjelen®s¿k 

rendezettebb a p®csv§radi tºred®keken megfigyelhetŖekhez viszony²tva, de ak§r az 

elŖszºr 1981-ben napvil§gra ker¿lt, majd a 2000-es ®vek elsŖ fel®ben kutatott, szint®n 

benc®s, kºz®pkori bizerei monostor §sat§sa sor§n in situ elŖker¿lt mozaikpadl· 

jellegzetess®geihez k®pest is.  

A p®csv§radi monostor felszentel®s®t 1015-re teszik
56
, a bizerei monostor padl·i al·l 

elŖker¿lt ®remleletek II. Istv§n (1116-1131) ®s II. B®la (1131-1141) magyar kir§lyok 

p®nzei.  

                                                            
55 L§sd Mell®kletek p. 125. 
56BODč 2010. p. 349. 
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40-41. k®p A bizerei monostor mozaikpadl· r®szletei, nºv®nyi ornamentikus mot²vumokkal ®s 

fantasztikus §llat alakokkal. 

A bizerei mozaikok eset®ben a vºrºsekhez t®gl§t ®s tºmºtt m®szkºvet egyar§nt 

haszn§ltak a mozaikrak· mesterek. Az opus tesselatum technik§j¼ padl·r®szletek 

mellett opus sectile munk§k is elŖker¿ltek a monostorban. F®lkºr, rombusz, trap®z, sz²v 
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®s mandula alak¼ra v§gott nemes kºvekbŖl
57

 kirakott burkolat is d²sz²tette a kºz®pkori 

padl·t.
58

 Hasonl· megold§st alkalmazhattak a sz®kesfeh®rv§ri bazilik§ban is a 11. 

sz§zadban, ahonnan szint®n elŖker¿ltek sz·rv§ny sectile elemek
59
. Egy korabeli utaz·, 

Villard de Honnecourt, v§zlatkºnyv®ben val·sz²nŤleg ezt a r®szletet is megºrºk²tette 

1235-ºs magyarorsz§gi ¼tja sor§n.
60

 Ismertek m®g opus sectile padl·d²szek a 

esztergomi (Gran) Szent Adalbert katedr§lisb·l (12. sz§zad), ®s az egri bazilik§b·l is 

(1200 kºr¿l). 
61

 

  

  

42-45. k®p Opus sectile elemek v§ltozatos anyagokb·l a bizerei monostor padl·inak sz·rv§ny leleteibŖl a 

gyulafeh®rv§ri (Alba Iulia) ki§ll²t§son, melyet Ileana Burnichioiou rendezett 2014. okt·ber®ben, a 

ĂMonastic Life, Art and Technology in 11th-16th Centuriesò c²mŤ nemzetkºzi konferencia keret®ben. 

 

 

                                                            
57Tºbbek kºzºtt vºrºs porf²r (Lapis Porphyrites/Lithos Romaion/Porfido rosso antico), zºld porf²r 

(Porfido verde egiziano/Lapis Hieracites) ®s ĂNero e bianco tigratoò. 
58 BURNICHIOIU, RUSU 2006. p. 26. 
59 Kralov§nszky Al§n §sat§si anyaga, 1970 
60 DERCS£NYI 1943. p. 29. 
61 Havasi Krisztina mŤv®szettºrt®n®sz kutat§sa nyom§n. 
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II.  4.2 Spolia 

A r®g®szettudom§nyban ®s a mŤv®szettºrt®netben alkalmazott terminus a latin 

spolium/splolia sz·b·l ered, mely hadizs§km§nyt jelent. Ez kor§bbi ®p¿letek elemeinek, 

tartoz®kainak ¼jrafelhaszn§l§s§t jelenti, melynek legtipikusabb p®ld§ja az ·kori gºrºg ®s 

r·mai ®p¿letd²szek be®p²t®se a kora-kereszt®ny, vagy kºz®pkori strukt¼r§kba. Emºgºtt 

legtºbbszºr az az ok §ll, hogy a helyben, vagy a kºrny®ken fellelt, elhagyott romok m§r 

feldolgozott kºveit, k®sz ®p²t®szeti elemeit l®nyegesen egyszerŤbb kinyerni, mint 

teljesen ¼j ®p²tŖanyagokat tal§lni, kitermelni, feldolgozni, sz§ll²tani. Kºz®pkori 

v®dŖfalak emel®s®hez is gyakran haszn§ltak kor§bbi ®p¿letelemeket, mely szitu§ci· 

k®ts®g k²v¿l meggyors²totta az anyagbeszerz®st, ®s mag§t az ®p²tkez®st. A recikl§ci· 

legtºbbszºr csak a nyersanyagot l§tja a kor§bbi korok ®p¿letd²szeiben, van azonban 

p®lda arra is, hogy egyes elemeket, sz®ps®g¿k ®s kvalit§suk ok§n  saj§t²t ki az ¼jabb kori 

®p²t®szet.
62

 A spolia jelens®ge §tt®telesen ugyan¼gy megvan az ²r·k, kºltŖk, mŤv®szek, 

zen®szek munk§iban; sok esetben ®pp¼gy felhaszn§lj§k a m¼lt jelens®geit, be®p²tenek 

kor§bbi form§kat saj§t mŤveikbe, mint ahogy az az ®p²t®szettºrt®netben tetten ®rhetŖ. 

 

III. A MOZAIKOKHOZ HASZNĆLATOS ANYAGOKRčL 

A mezopot§miai agyag szºgmozaikokat tekinthetj¿k a mŤfaj kezdet®nek. Ezut§n 

a klasszikus, fŖleg hell®n padl·mozaikokhoz a term®szetes, sz²nes, gºmbºlyded 

kavicsokat haszn§lt§k alak²t§s n®lk¿l, majd ezt kieg®sz²tett®k, ha az §br§zol§s 

megk²v§nta, ·loms²nekkel (Pella, Gºrºgorsz§g), melyek jobban kiadt§k az egyes 

r®szletek rajz§t. Az ·loms²neket a tesser§kkal is kombin§lt§k; mik®pp azok a 2. sz§zadi 

solunt·i astrolabium-ot §br§zol· pszeudo-embl®m§n§l is szerepelnek. Az eredeti mŤ 

helyett jelenleg m§solat l§that· a helysz²nen.  

A herculaneumi ®s pompei kutakat mesters®gesen elŖ§ll²tott, ®l®nk sz²nŤ, 

egyiptomi k®k tesser§k, ®s egy®b term®szetes k®pzŖdm®nyek, habkºvek, tengeri 

                                                            
62P®ld§ul a Kis Metropolisz 12. sz§zadi biz§nci templom homlokzati faragv§nyai, melyek pog§ny ®s kora-

kereszt®ny ®p¿letd²szek (Ath®n, Gºrºgorsz§g). 
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m®szv§zak d²sz²tett®k. Az egyiptomi k®ket (kalcium-r®z-szilik§t)
63

 a festŖk ®s a 

mozaikmŤv®szek egyar§nt haszn§ltak
64

 a tºrt®neti idŖkben.  

A fennmaradt mezopot§miai szºvegek tan¼s§ga szerint az alap¿veghez (zuk¾) 

sz²nezŖanyagk®nt adott f®m
65

 azt a jellegzetes k®k sz²nŤ ¿veget eredm®nyezte, amit 

Nyugat-Sz²ri§ban is elŖ§ll²tottak, illetve nyugati importk®nt is jelen volt. Egyes ¼j-

babil·niai szºvegek Ărelat²ve olcs· lapis lazuliò-k®nt (ZA.GĉN.KUR.RA) eml²tik a 

val·sz²nŤleg az egyiptomi k®kkel egyezŖ anyagot. Ugyanerre az anyagra haszn§lt§k a 

cuneiform szºvegekben a tersitu elnevez®st, amely sz· szerint mag§t az ĂelŖk®sz²t®stò 

jelenti. A C t§bla le²r§sa alapj§n ez nem egy k®sz, hanem egy kºztes term®k.
 66

 

A r·mai mesterek birodalom-szerte legtºbbszºr a telep¿l®sek hat§r§ban nyitott 

kŖb§ny§k anyag§t termelt®k ki ®s haszn§lt§k fel ®p²tkez®seikhez, de messzebbrŖl is 

sz§ll²tottak alapanyagokat a j·l ki®p²tett ¼th§l·zatnak, ®s az ®l®nk kereskedelmi ®letnek 

kºszºnhetŖen. A mozaikokhoz sz¿ks®ges nyersanyagok mellett, a fresk·khoz haszn§lt 

ritka §sv§nyi pigmenteket ®pp¼gy nagy t§vols§gokb·l is sz§ll²tott§k, ak§rcsak a 

funer§lis ®s egy®b d²szfaragv§nyokhoz, ®p¿letekhez felhaszn§lt kŖanyagokat. A j· 

minŖs®gŤ, messzibb eredetŤ, r·mai kori anyagok m§sodlagos felhaszn§l§sa a kora 

kºz®pkori ®p²tkez®sekn®l egy§ltal§n nem tekinthetŖ ritka jelens®gnek. Ez bizony²t®k 

arra is, hogy a 11-12. sz§zadban m®g jelentŖs mennyis®gŤ r·mai eml®k §llhatott a fºld 

sz²n®n Magyarorsz§g ter¿let®n is. Ilyen m§sodlagosan felhaszn§lt anyagok (II.4.2) 

megtal§lhat·ak a Szent Istv§n-kori ®p¿letekben, ²gy az egykori sz®kesfeh®rv§ri bazilika 

®p²t®s®n®l ®pp¼gy, mint P®csett vagy Esztergomban.
67

 A kŖanyagok sz§rmaz§s§nak 

felt®rk®pez®s®hez vizsg§lni kell az ¼n. m®rt®kad· fºldrajzi tartom§nyt, amelynek 

ter¿let®rŖl az adott kor politikai, t§rsadalmi, kºzleked®si viszonyai kºzºtt a kitermel®s, 

illetve a sz§ll²t§s egy§ltal§n lehets®ges lehetett. ĉgy p®ld§ul az ·kori Pann·nia ter¿let®n 

elŖker¿lŖ gºrºg m§rv§nyok is csak a r·mai idŖkben ®rkezhettek ide, mivel a magyar 

kºz®pkor idej®n ezek a b§ny§k m§r legtºbb esetben nem mŤkºdtek.
68  

                                                            
63 L§sd 33. l§bjegyzet. 
64 Pigmentk®nt ®s tesser§k elŖ§ll²t§s§hoz egyar§nt.  
65Az angol nyelvŤ szakirodalom a fast-copper, fast-bronze, slow-copper elnevez®seket haszn§lja. 

OPPENHEIM 1970 
66 OPPENHEIM 1970. p. 77. 
67 DERCS£NYI 1943. p. 31. 
68 KERT£SZ 2007. p. 224. 
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Helyi eredetŤnek tekinthetj¿k a 10 km-es, kºrny®kinek a 40 km-es kºrzetben fellelhetŖ 

kŖanyagot. Ezt meghalad· t§vols§gban l®vŖ lelŖhelyrŖl sz§rmaz· anyagot m§r sok 

esetben importnak tekintik.
69 

A mozaikok k®sz²t®stechnik§j§t, illetve a k®sz²tŖ mŤhely eredet®t n®zve is fontos a 

hazai vagy import kŖanyag haszn§lat§ra utal· konkr®t adat, a sz§rmaz§si hely esetleges 

behat§rol§sa, pontos²t§sa. 

A bal§cai r·mai villagazdas§g ter¿lete a Balaton-felvid®k eddig ismert 

legjelentŖsebb r·mai kori lelŖhelye. A villa rustica peristylium-os fŖ®p¿let®nek n®gy 

mozaikpadl·ja mellett, azokhoz nem tartoz·, kisebb tºred®kek, valamint mozaikszemek 

is felsz²nre ker¿ltek.
70

 Ezek a sz·rv§nyleletek tekinthetŖek a legautentikusabb vizsg§lati 

anyagoknak, melyek val·ban a leghŤbb k®pet adj§k az eredeti k®sz²t®stechnikai 

jellegzetess®gekrŖl, illetve kieg®sz²tik a k®sŖbbi beavatkoz§sok nyomait hordoz· 

kiemelt, majd vissza®p²tett komplex mozaikpadl·k, ®s a bolygatott alapoz§sok 

vizsg§lat§b·l nyerhetŖ inform§ci·kat. A bal§cai mozaikokat Severus-korinak tartj§k. 

Keletkez®s¿k kºzel egy idŖre tehetŖ, melyre szint®n az anyaghaszn§latb·l 

kºvetkeztethet¿nk (I.4, III.1.1.).  

III.1 Mozaikszemek palett§ja vulkanitokb·l ®s metamorf kŖzetekbŖl 

A vizsg§lt mozaikok kŖ ®s habarcsmint§inak ®rt®kel®s®hez, vizsg§lhat·s§guk 

bŖv²t®s®hez, pontosabb meghat§roz§sukhoz v®konycsiszolatok k®sz²t®s®re volt 

sz¿ks®g.
71

  A geol·giai, §sv§nyoptikai ismeretekbe val· bevezet®s®rt ®s a szak®rtŖ 

seg²ts®g®rt J·zsa S§ndort (ELTE-TTK) illeti kºszºnet. A csiszolatok mikroszk·pos 

dokument§l§sa a Magyar K®pzŖmŤv®szeti Egyetem Restaur§tor Tansz®k®nek 

mikroszk·pos laborat·rium§ban tºrt®nt
72

. A bal§cai vil§gos ®s sºt®tzºld tesser§k 

                                                            
69 ĠMUC et al 2015 
70ĂNyomaink vannak arra, hogy telep¿nkºn e mozaikok nem voltak az egyed¿liek.ò Rh® Gyula kºzl®se. 

LACZKč, RH£ 1912. p. 98.  Kisebb k¿lºn§ll· tºred®keket val·ban Ŗriznek a Veszpr®m Megyei 

M¼zeum rakt§r§ban, melyek egy r®sze Dr. Pal§gyi Sylvia §ltal vezetett §sat§sok sor§n ker¿lt elŖ 1976 ®s 

1984 kºzºtt. 
71 A tesser§kb·l ®s mozaikhabarcsokb·l a szerzŖ k®sz²tett  v®konycsiszolatokat. A kontroll mint§k Dr. 

J·zsa S§ndor ®s Farics £va munk§i. 
72 A vizsg§latokat a szerzŖ v®gezte.  
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kŖzettani jellegzetess®geinek, valamint fºldtani behat§rol§suk pontos²t§s§hoz Dr. J·zsa 

S§ndor kºzremŤkºd®s®vel Farics £va geol·gus doktorandusz
73

 munk§ja j§rult hozz§.  

A hazai mozaikpadl·k kŖanyaga legtºbbszºr tºmºtt m®szkŖ, melyek sok 

esetben homog®n mikrokrist§lyos szºvettel rendelkeznek. L®nyegesen kevesebb benn¿k 

a fºldtºrt®neti korszakra, k®pzŖd®sre utal· konkr®t §sv§nyos jelens®g. ĉgy sz§rmaz§si 

hely¿k is nehezen azonos²that·. K¿lºnºsen ®rdekesek viszont a vulkanikus eredetŤ 

kºvek a tesser§k kºzºtt. A vulkanitok ®s egy®b metamorf kŖzetek mozaikkŖk®nt tºrt®nŖ 

haszn§lata helyspecifikus.  

III.1.1 Z¥LD (Bal§ca) 

A n®gy bal§cai mozaikpadl· kºz¿l h§romban, valamint a sz·rv§nyanyagban is szerepel 

egy vitatott eredetŤ, vil§goszºld §rnyalat¼ tessera.  

A mozaikokhoz haszn§lt zºld sz²nŤ kŖanyagok megjelen®se makroszk·pikusan 

k®keszºld, halv§nyzºld, halv§ny zºldess§rga. A jelen kutat§sba bevont vil§goszºld 

sz²nŤ mozaikkŖ anyag§t legelŖszºr Laczk· DezsŖ
74

 vizsg§lta. ŕ r®szben tuf§nak, 

r®szben m®szkŖnek hat§rozta, melyet Rh® Gyula kºzl®s®bŖl ismer¿nk.
75

 1984-ben Dr. 

Kert®sz P§l v®gzett vizsg§latokat a mozaikok egyes kŖanyagain. Eredm®nyei Szalay 

Zolt§n restaur§l§si dokument§ci·j§nak mell®klet®ben lelhetŖek fel. Szakv®lem®ny®ben 

le²rja az aktu§lis kutat§s sor§n is megfigyelt jellegzetess®gek egy r®sz®t, felveti azonban 

lehetŖs®gk®nt a mesters®ges elŖ§ll²t§st is. A vil§goszºld kºvecsk®ket a tov§bbi 

publik§ci·k pedig m§r ĂmŤterm®kk®ntò eml²tik. A 2011-12-ben, a bal§cai tablinum 

mozaikpadl· m§solat§nak k®sz²t®se
76

 alkalm§val, valamint a hozz§ kapcsol·d· kutat§s 

r®szek®nt ¼jabb vizsg§latokra ny²lt m·d, melyek sor§n kider¿lt, hogy term®szetes, 

                                                            
73Farics £va a Keleti-Bakony tri§sz vulkanog®n k®pzŖdm®nyeivel foglalkozik. T®mavezetŖ: Haas J§nos, 

(ELTE-TTK). 
74

Geol·gus, a Veszpr®m V§rmegyei M¼zeum (k®sŖbb Bakonyi M¼zeum) elsŖ igazgat·ja; mely 1990 ·ta 

viseli Laczk· DezsŖ nev®t. 
75 LACZKč, RH£ 1912. p. 98. 
76

K¿rtºsi Brigitta M§ria DLA mestermunka; mely B·na Istv§n DLA habil, Seres Andr§s restaur§tor 

mŤv®szek, Bal§zs Mikl·s ErnŖ DLA habil mozaikmŤv®sz, Pint®r Andr§s Ferenc festŖmŤv®sz, Doh§rszky 

B®la szobr§szmŤv®sz kºzremŤkºd®s®vel k®sz¿lt 2011-12-ben; a be®p²t®sn®l kºzremŤkºdºtt T¼ri Mikl·s. 

A bal§cai 20-as terem eredeti padl·mozaikja jelenleg a Magyar Nemzeti M¼zeum lapidarium§t d²sz²ti. 

M§solat ker¿lhetett az eredeti hely®re, a Bal§cai R·mai villagazdas§g ®s romkert fŖ®p¿let®be ĂA r®gi· 

arculat§t meghat§roz· integr§lt ®s tematikus vonzerŖ fejleszt®sek t§mogat§sa" projekt keret®ben.  
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kŖzetrŖl van sz·.
77

 A kutat§s elsŖ eredm®nyeirŖl a szerzŖ 2013-ban megjelent 

publik§ci·j§ban sz§mol be
78

.  

46. k®p  A bal§cai fŖ®p¿let (I.) §sat§si 

szelv®nyei, 1979. Az 57-es szelv®ny a 

szerzŖ §ltal jelºlve. Bakonyi M¼zeum 

R®g®szeti Adatt§ra, Ltsz: 18-203-79 

47. k®p Az 57-es szelv®nybŖl sz§rmaz· sz·rv§ny 

mozaikszemek kºz¿l v§logatott vil§goszºld tesser§k 

jellegzetes form§i. 

A Laczk· DezsŖ M¼zeum rakt§ri anyag§ban Ŗrzºtt sz·rv§ny mozaikszemek az 57-es 

szelv®nybŖl ker¿ltek elŖ, mely ®rintette a 20-as helyis®get
79

. A halv§nyzºld tesser§k 

mellett tal§lt s§rga, r·zsasz²n, umbra ®s fekete kºvecsk®k m®rete is 3-4 mm ®s 1,5 cm 

kºz® tehetŖ. A vil§goszºldek nagyobb r®sz®n j·l l§that·, hogyval·ban ®ken kalap§ccsal 

tºrt®k megkºzel²tŖleg kocka form§j¼ra, de vannak kºzt¿k h§romszºgek ®s kerekdedre 

kopott darabok is. Ez ut·bbi jelens®g oka ºsszef¿gghet a m§ll§ssal, illetve a m§ll§sra 

val· hajlammal is. 

Az eml²tett mozaikban szereplŖ sºt®tzºld tessera k®miai elemi ºsszet®tele 

alapj§n
80

 egyez®seket mutat a vil§goszºld kŖanyaggal
81

. A fentebb eml²tett kor§bbi 

vizsg§latoknak a sºt®tzºld v§ltozat nem volt a t§rgya
82
, ²gy ennek tekintet®ben a jelen 

                                                            
77A rºntgen-diffrakci·s m®r®s alapj§n, melyet Saj· Istv§n (MTA-KK) v®gzett. Nagym®rt®kŤ 

agyag§sv§nyosod§s, analcim k®pzŖd®se val·sz²nŤs²thetŖ.  
78 K¦RT¥SI 2014A 
79 L§sd Mell®kletek, p. 113. 
80 A rºntgen-fluoreszcens vizsg§lat (k®zi XRF) alapj§n, melyet Saj· Istv§n (MTA-KK) v®gzett. L§sd 

Mell®kletek p. 118. 
81 L§sd Mell®kletek, p. 119. 
82Ăé a legsºt®tebb (zºld) §rnyalat¼b·l szabadon §ll· szemecsk®nk nincsen, mi®rt is ennek anyaga teljes 

biztons§ggal meghat§rozhat· nem volt.ò  LACZKč, RH£ 1912. p. 98. 

Dr. Kert®sz P§l a bal§cai 10-es ®s 31-es terem mozaikpadl·j§b·l sz§rmaz· ºtf®le sz²nŤ (fekete, feh®r, 

s§rga, vil§goszºld, vºrºs), mindk®t mozaikban szereplŖ kŖanyagot kapott vizsg§latra a Szalay Zolt§n §ltal 

v®gzett restaur§l§si munk§k sor§n. A 10. helyis®g mozaikj§hoz nem haszn§ltak sºt®tzºldet, ²gy ez esetben 

ºsszevet®sre nem is lehetett volna m·d. 
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vizsg§lat ny¼jt elsŖk®nt inform§ci·t. A szºveti k®p jelleg®t n®zve pedig egy®rtelmŤen 

meg§llap²that· a vil§gos ®s a sºt®t §rnyalat¼ zºld kŖanyag kºzºtti egyez®s. 

48-53. k®p Sztereo-mikroszk·pos felv®telek bal§cai zºld tesser§kr·l. J·l l§that· az azonos szºveti 

fel®p²t®s. B20= Bal§ca fŖ®p¿let 20-as terem padl·mozaikja, B10= Bal§ca fŖ®p¿let 10-es terem 

padl·mozaikja, B57= Bal§ca fŖ®p¿let 57-es §sat§si szelv®ny, mely a 20-as terem DK-i sark§t ®rinti.  

A kŖanyag jellegzetess®geinek meghat§roz§s§hoz nagy seg²ts®get ny¼jt a 

v®konycsiszolatok polariz§ci·s mikroszk·pos megfigyel®se.  

Siker¿lt beazonos²tani
83

 a kŖanyag val·sz²nŤs²thetŖ lelŖhely®t, mely al§t§masztja a 

bal§cai mozaikokhoz haszn§lt anyagok abszol¼t kºrny®kbeli sz§rmaz§s§t. Az eddigi 

vizsg§lt p®ld§k nyom§n igazol·dott a fºldrajzi tartom§ny, mely a helyi (10 km) ®s a 

kºrny®ki (40 km) lelŖhelyek anyagainak haszn§lat§t val·sz²nŤs²ti. 

A V§rpalot§t·l £K-re, a Hideg-vºlgy nyugati lejtŖj®n v®gzett f¼r§sok
84

 adatai ®s egy 

¼tbev§g§s sor§n megfigyelt, majd vizsg§lt kŖzet r®tegek jellegzetess®gei mutatnak 

jelentŖs egyez®st a bal§cai mozaikokhoz haszn§lt zºld kŖanyagok karakterjegyeivel. 

Raincs§k (1980) ®s Budai et al (1985, 2001) foglalkozott kor§bban ezekkel a 

kŖzetekkel, az ut·bbi szerzŖ az eml²tett helysz²nen tufa r®tegekben v§ltozatos vulkanit 

®s m®szkŖ kavicsokat tal§lt. ĂAz egyed¿l§ll·, eddig ismeretlen r®tegsor felsz²ni 

el®rhetŖs®ge ®s viszonylag kºnnyŤ megkºzel²thetŖs®ge miattò.
85

 1984-ben megkezdt®k a 

r®tegek tov§bbi vizsg§lat§t ®s felt®rk®pez®s®t. Az Inota-Bakonyk¼t kºzºtti ter¿let 

                                                            
83 A seg²ts®g®rt kºszºnet Dr. J·zsa S§ndornak ®s Farics £v§nak (ELTE-TTK). 
84 V§rpalota (Vpt-3. 13,3-71,4 m), Bakonyk¼t (B¼t-2. 4,5-93,7 m), RAINCSĆK 1984. L§sd Mell®kletek 

p. 117. 
85 BUDAI et al 1985 



K¿rtºsi Brigitta M§ria/ 

Magyarorsz§gi antik ®s kºz®pkori mozaikleletek archeometriai vizsg§lata /                                                          

DLA ®rtekez®s /2016 /  

 

 

39 

 

fºldtan§val szint®n Raincs§k (1980) foglalkozott elŖszºr. A vizsg§lt szelv®ny k®t 

felt§r§s§nak r®tegsorait elemezte; a tufa ®s m®szkŖ egym§sra r®tegzŖd®se mindk®t 

vizsg§lt szakaszon jellemzŖ volt.  

 
54. k®p A Bal§c§t V§rpalota kºrny®k®vel ºsszekºtŖ egykori r·mai ¼t a l®gvonalban kijelºlt egyenestŖl 

csak kisebb ²vekben t®r el. Laczk· DezsŖ t®rk®pe ®s a mai ¼th§l·zatot mutat· t®rk®p ºsszemont²rozott 

k®p®n a k®k sz²nnel h¼zott kºr Bal§ca 10 km-es, a vºrºssel jelºlt kºr a 40 km-es kºrzet®t mutatja. 

Budai et al. Inotai Form§ci·nak
86

 nevezi el a kºz®psŖ tri§szhoz sorolhat· 

vulkanog®n k®pzŖdm®nyeket. Alapszelv®nyk®nt az inotai ¼tbev§g§st, hivatkoz§sokk®nt 

a k®t eml²tett f¼r§st jelºli meg.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
86 BUDAI et al 2001 
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55. k®p B20_ a bal§cai vil§gos zºld mozaikkŖ 

szºveti k®pe a legjellegzetesebb elegyr®szekkel 

(1N) 

56. k®p B20 (+N) 

57. k®p B20_plagiokl§sz ®s andezit a bal§cai 

vil§goszºld tessera szºvet®ben (1N) 
58. k®p B20 (+N) 

 

59. k®p B20_s¿nt¿ske metszete ®s ikerlemezes 

plagiokl§sz a bal§cai vil§goszºld vulkanit 

szºvet®ben (+N) 

60. k®p B20 (1N) 
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61. k®p Vpt3_37m szºveti k®pe (1N) 62. k®p Vpt3_20m (+N) 

63. k®p Vpt3_37m (1N) 64. k®p Vpt3_49m (1N) 

65. k®p B¼t2_27m (1N) 66. k®p B¼t2_27m (+N) 

A bal§cai tesser§k ®s a Keleti-Bakony vulkanog®n k®pzŖdm®nyeinek 

nagym®rt®kŤ petrogr§fiai hasonl·s§g§t a Farics £v§val val· egy¿ttmŤkºd®s nyom§n az 

al§bbiak szerint foglalhatjuk ºssze: KiemelendŖ, hogy ï eddig nem publik§lt ï 

eredm®nyek ®rtelm®ben a f¼r§sokban l®vŖ vulkanog®n k®pzŖdm®ny nem mutat teljesen 

egys®ges k®pet, annak legfelsŖ r®sze ï amelybe az inotai Hideg-vºlgy ¼tbev§g§sa is 

sorolhat· ï mutatja a legjobb hasonl·s§got a bal§cai zºld tesser§khoz.  
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A Keleti-Bakony vulkanog®n k®pzŖdm®nyei ®s a tesser§k kŖanyaga kºzºtti hasonl·s§g 

legfontosabb b®lyegeit az al§bbiakban ismertetj¿k:  

Mindk®t kŖzet vulkanog®n homokkŖ, szemcsev§z¼, j·l oszt§lyozott, tov§bb§ a 

tºrmel®kszemcs®k kºzºtt dºntŖen k¿lºnbºzŖ t²pus¼ vulkanitok jelennek meg. A 

krist§lytºrmel®k kºzºtt mindk®t esetben hat§rozhat· plagiokl§sz, hiperszt®n ®s 

hornblende, tov§bb§ akcessz·ri§k. A krist§lyok m®rete ®s mennyis®ge egyezik, b§r 

fontos megjegyezn¿nk, hogy n®h§ny eleny®szŖ mennyis®gben a Keleti-Bakonyban jelen 

l®vŖ krist§ly a bal§cai tesser§k anyag§ban nem figyelhetŖ meg (biotit, augit, olivin, 

muszkovit), de ez val·sz²nŤleg a tesser§k igen kis mintasz§ma miatt lehet. A 

kŖzettºrmel®kek mindk®t esetben dºntŖen mafikus, intermedier ®s savany¼ megjelen®sŤ 

vulkanitok. A Keleti-Bakonyban a kŖzett§rsas§g a nagyobb szemcsem®ret ®s nagyobb 

mintasz§m miatt jobban meghat§rozhat·, de a rendelkez®sre §ll· anyag alapj§n is 

l§that·, hogy az nagy m®rt®kben hasonl²t a bal§cai tesser§kban l®vŖ 

tºrmel®kszemcs®khez. A kŖzet alapanyaga mindk®t esetben karbon§tb·l §ll, ezt a 

tesser§kn§l a habarcsb·l sz§rmaz· m®sz  hozz§kevered®se is alak²thatta.
87

 

III.1.2 Z¥LD (Savaria) 

A savariai k®sŖ r·mai mozaikpadl·k zºld sz²nŤ alkot·ja, a kºrny®ken m§ig 

kºzkedvelt ®p²tŖ-, ®s d²sz²tŖkŖ, az ¼n. csat§ri kŖ, vagy zºld pala. Nemcsak a mai 

Romkert ter¿let®n felt§rt h§rom
88

 mozaikpadl·hoz, de a Zsenny®n elŖker¿lt, m§ra m§r 

csak tºred®kesen fennmaradt (csak nyomokban eredeti) padl·hoz is haszn§lt§k a r·mai 

mesterek. Az antik Savari§hoz legkºzelebbi lelŖhelye a geol·giai szempontb·l a Keleti-

Alpokhoz tartoz· Vas-hegy csoport magyarorsz§gi tagj§hoz kºthetŖ, FelsŖcsat§ron 

tal§lhat·. A kŖfejtŖ a Szombathelyt ®s Vaskeresztest ºsszekºtŖ ¼t ment®n fekszik. A 

hegys®g fŖleg zºldpal§b·l ®s csill§mpal§b·l §ll, de talkpala, ®s szerpentin is 

fellelhetŖek. A Szombathelyhez kºzeli hegyekben tºbb hely¿tt elŖfordul az a metamorf 

kŖzetekbŖl §ll· r®tegsor, amelyhez a csat§ri kŖ is tartozik.
89

 A zºldpala csoport 

                                                            
87 L§sd Mell®kletek pp. 119-120. 
88Az Oktogon§l® ®s az Aula palatina mozaikja in situ l§that· a J§rd§nyi Paulovics Istv§n Romkertben, a 

harmadik ott felt§rt mozaik az Iseumban tal§lhat·. A zsennyei mozaik megmaradt tºred®keit a Savaria 

M¼zeum Rakt§r§ban Ŗrzik.  
89 http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/geo/jak/ko2.html (2015.12. 25.) 

http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/geo/jak/ko2.html
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elnevez®se metab§zitk®nt pontosabb, mivel a metamorf jellegek elt®rŖek lehetnek, sok 

esetben meghaladj§k a zºldpala f§ciesre jellemzŖ ®rt®keket.
90

 

A FelsŖcsat§ri Zºldpala Form§ci· az ofiolit
91

 ºvbe tartoz· kŖzetcsoport
92

; bazalt 

®s gabbr· §talakul§s§val jºtt l®tre. Hidroterm§lis §talakul§s eredm®nyek®nt 

szerpentinesed®s, vagy metaszomat·zis j§tsz·dik le. Ă(é) eredete a paleozoikumba 

helyezhetŖ, mint a tºbbi, hat§rmenti, ill. burgenlandi zºldpala form§ci·k az alpesi 

hegyk®pzŖd®st k²s®rŖ, a kr®ta korban v®get ®rt metamorf·zis eredm®nye. Az indul· 

kŖzetek §ltal§ban peridotitok (amfibolitok) voltak. A sz¿rk®s-zºldes kŖzetet feh®r, 

s§rg§s-feh®r albitos erek h§l·zz§k §t, a pal§san tºrŖ kŖzet reped®seihez, az albitos 

erekhez kºtŖdnek az §sv§nyok.  A kŖfejtŖben gyenge r®zindik§ci· figyelhetŖ meg.
93
ò  

A b§nya melletti kŖfejtŖ a krist§lyospala-sorozatb·l a zºldpala, a csill§mpala-

sorozatb·l a szerpentines-talkos (szerpentinesedett gabbr·, talkos ºsszk®plet) ºsszletet 

t§rja fel. A talkum anyakŖzete diab§z, helyenk®nt gabbr·. A gabbr· nagy szemŤ, 

ºsszetett krist§lyos erupt²v kŖzet, amely kifejlŖd®s®ben plagiokl§sz ®s pirox®nbŖl §ll. 

J§rul®kos elegyr®szek: - apatit, - magnetit, - ilmenit. A diab§z kitºr®si helye Ausztri§ban 

van, s a l§va§r kelet fel® v®konyodik. SzerpentinbŖl k®pzŖdºtt a klorit, majd ebbŖl a 

talk. (A hidroterm§k bŖs®ges kovasavat hoztak, mely egyr®szt a talkosod§st, m§sr®szt a 

szerpentin ®s klorit kov§sod§s§t tette lehetŖv®.)  

A talk elnevez®s csak iparilag helyes, §sv§nytanilag csak talkosodott, vagy 

kloritosodott szerpentinrŖl besz®lhet¿nk.
94

 

A felsŖcsat§ri zºldpala t²pus fŖ alkot·i finomszemcs®s amfibolok (tremolit, aktinolit), 

finomszemcs®s plagiokl§sz (albit), valamint klorit ®s opak §sv§nyok (ilmenit ®s 

epidot).
95

  

                                                            
90 FRIEDEL et al 2008, p. 2. 
91Fºld kºpeny®bŖl fºlnyomul· magm§b·l keletkezett kŖzetek csoportja. Neve a gºrºg Ăophioò = k²gy· 

®s Ălitò = kŖ ºsszet®telbŖl ered. A kifejez®s elsŖ haszn§lata Alexandre Brongniart francia vegy®sz, 

mineral·gus nev®hez fŤzŖdik (1813) az Alpok zºld sz²nŤ kŖzetºsszleteinek le²r§sakor. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ofiolit (2015. 12. 26.) 
92 http://malleo.geology.elte.hu/joomla/doc/tdk_terepgyak2013.pdf (2015. 12. 25.) 
93 http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=243 (2015.12. 25.) 
94http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/vaskeresztes/vaskeresztes

_a_milleniumig/pages/001_Vaskeresztes_foldrajzi.htm  (2015.12.25.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ofiolit
http://malleo.geology.elte.hu/joomla/doc/tdk_terepgyak2013.pdf
http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=243
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/vaskeresztes/vaskeresztes_a_milleniumig/pages/001_Vaskeresztes_foldrajzi.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/vaskeresztes/vaskeresztes_a_milleniumig/pages/001_Vaskeresztes_foldrajzi.htm
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67. k®p A savariai Aula Palatina in situ 

mozaikpadl·j§nak  Ăcsat§riò zºld kŖbŖl k®sz¿lt 

r®szlet®n l§tszik a kºrnyezet®hez k®pest l§tv§nyos 

roml§s. 

 68. k®p Ma d²szkŖk®nt haszn§lt csat§ri zºld kŖ 

tºr®si fel¿lete. 

69. k®p Savaria ®s FelsŖcsat§r elhelyezked®se, illetve a 10 ®s 40 km-es kºrzet. 

III.1.3 Z¥LD (P®csv§rad) 

A p®csv§radi benc®s monostor 2005-ben zajl· §sat§s§n
96

 ker¿ltek napvil§gra 

egy, val·sz²nŤs²thetŖen kºz®pkori (11. sz§zadi) mozaikpadl· sz·rv§ny tºred®kei. A 

leletanyagban szerepel egy sºt®tzºld mozaikkŖ, mely §sv§nyoptikai jellegzetess®gei 

alapj§n ugyancsak vulkanit.  

Petrogr§fiai jellemzŖi alapj§n az egy ir§nyban megny¼lt, tºmºtten elhelyezkedŖ, 

sz²ntelen plagiokl§sz l®cek alkotj§k a trachitos szºvetŤ andezit alapanyag§nak 95%-§t, 

mely porf²ros r®szletekkel, vºrºsbarna opacitos szeg®lyŤ oxi-amfibolokkal tark²tott. 

Akcesszorikus elegyr®szk®nt tartalmaz m®g elsz·rtan apatitot, valamint hintett, 

                                                                                                                                                                              
95 FRIEDEL 2008, p. 3. http://www.ace.hu/tet/am2008-05-03/FO-08-05-30.pdf  (2015. 12. 25.) 
96 Az §sat§st Bod· Bal§zs r®g®sz vezette. 

http://www.ace.hu/tet/am2008-05-03/FO-08-05-30.pdf
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m§sodlagos, alakzatokba rendezŖdŖ magnetit szemcs®k is megfigyelhetŖek benne. A 

felhaszn§l§s helysz²n®hez kºzeli lelŖhelyeket figyelembe v®ve, illetve a megjelenŖ 

szºveti b®lyegek alapj§n felt®telezhetŖ volt a mecseki sz§rmaz§s. Dr. J·zsa S§ndor 

(ELTE-TTK) saj§t gyŤjt®s®bŖl sz§rmaz· mint§j§nak v®konycsiszolat§val tºrt®nt 

ºsszehasonl²t§s ut§n pedig bizony²tott§ v§lt, hogy a kºz®pkori mozaikhoz felhaszn§lt 

kŖanyag teljes m®rt®kben megegyezik a ma is el®rhetŖ, mioc®n Koml·i Andezit 

Form§ci· felsz²ni elŖfordul§s§val. 

70. k®p A koml·i andezitb§nya ®s a p®csvaradi 

monostor elhelyezked®se. (Google Earth, 2011. 04.13) 
71. k®p A vºrºs ®s a fekete mozaikszemek 

kºzt fut· sºt®tzºld tessera sor a p®csv§radi 

mozaiktºred®kben (P®V1). 

  

72. k®p A p®csv§radi benc®s monostor egyik 

mozaikpadl· tºred®k®bŖl sz§rmaz· zºld kŖ 

v®konycsiszolat§nak r®szlete, 1N 

 73. k®p A Koml·i Andezit Form§ci·b·l 

sz§rmaz· minta v®konycsiszolat§nak r®szlete, 1N 

(Dr. J·zsa S§ndor (ELTE-TTK) saj§t gyŤjt®s®bŖl) 
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III.1.4 FEKETE (Bal§ca) 

Kor§bban a mozaikok nyersanyagaira is kit®rŖ publik§ci·kban a k¿lºnbºzŖ 

lelŖhelyekrŖl sz§rmaz· fekete, illetve sºt®tsz¿rke mozaikkºvek alapanyag§t 

kºvetkezetesen bazaltk®nt jelºlik, nem egyszer t®vesen. ĉgy p®ld§ul a kutat§s sor§n 

eddig vizsg§lt aquincumi, nagyhars§nyi ®s p®csv§radi fekete tesser§k egy®rtelmŤen 

tºmºtt m®szkºvek. Kiv®telt k®peznek azonban a bal§cai ®s egyes savariai fekete kºvek, 

melyek val·ban vulkanitok. Szint®n Laczk· DezsŖ ®s Dr. Kert®sz P§l meghat§roz§s§t 

alapul v®ve, az elŖbbiek kºz¿l az ¼jabb vizsg§lt mint§k is a Balaton-felvid®ki eredetŤ 

bazaltok.
97

 E porf²ros szºvetŤ bazaltok kiss® ¿veges alapanyag§ban augit ®s olivin 

fenokrist§lyok, valamint plagiokl§sz l®cek ®s opak magnetit szemcs®k figyelhetŖek 

meg. A kŖanyag sz§rmaz§si hely®nek tov§bbi szŤk²t®s®hez tov§bbi ºsszehasonl²t· 

vizsg§latok sz¿ks®gesek. 

 

74. k®p Sz·rv§ny fekete mozaikkºvek (84.22.450) 

a bal§cai fŖ®p¿let 6. sz§m¼ helyis®g®bŖl. 

 

 

 

 

 

 

  

75-76. k®p A bal§cai fekete tesser§k v®konycsiszolatainak r®szletei, B6 sz·rv§nylelet (84.22.450), 1N 

                                                            
97A bal§cai mozaikok bazaltj§nak lelŖhely®¿l a kºzeli Kabhegyet, vagy a mencshelyi Halom-hegyet 

val·sz²nŤs²tik. LACZKč, RH£ 1912. p. 98. 
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 III.1.5 FEH£R (P®csv§rad) 

A p®csv§radi benc®s monostor ter¿let®n v®gzett §sat§sokon elŖker¿lt 

mozaiktºred®kek egy, vagy tºbb mozaikpadl·hoz tartozhattak. A tºred®kek feltºlt®si 

r®tegbŖl sz§rmaznak. Az egykori padl·(k)hoz n®gy sz²nt haszn§ltak, feket®t, sºt®tzºldet, 

vºrºset ®s feh®ret. Ez ut·bbiak feh®r m§rv§nyb·l
98

 tºrt tesser§k. A feh®r m§rv§ny
99

 

minden bizonnyal nem helyi, vagy kºrny®ki eredetŤ; val·sz²nŤs²thetŖen a r·mai 

idŖkben a ter¿letre ker¿lt import kŖanyag  m§sodlagos felhaszn§l§sa. A p®csv§radi 

feh®r m§rv§ny tesser§k anyaga nagym®rt®kŤ hasonl·s§got mutat a nagyhars§nyi r·mai 

villa padl·mozaikjaiban is elŖfordul· feh®r m§rv§ny®val. Anna Ruggeri §ltal vizsg§lt 

nagyhars§nyi m§rv§ny szºveti jellegzetess®gei egyeznek a P®csv§radon tal§ltakkal, 

kiz§rhat· azonban a mozaiktºred®kek komplett r·mai eredete. Ezt a meg§llap²t§st a 

r®tegszerkezet ®s anyaghaszn§lat elt®r®sei t§maszthatj§k al§.  

77-78. k®p  

P®v_7 p®csv§radi 

mozaiktºred®k. 

 Feh®r m§rv§ny tesser§k 

t®glaporos habarcsba 

§gyazva.  

  

79. k®p Feh®r m§rv§ny mozaikszem v®konycsiszo-

lat§nak r®szlete a nagyhars§nyi r·mai villa 

anyag§b·l, Anna Ruggeri vizsg§lat§b·l. 

      
80. k®p P®V_7 A r·mai lelethez hasonl· szºveti 

fel®p²t®sŤ p®csv§radi feh®r m§rv§ny v®konycsi-

szolat§nak r®szlete, jellegzetes z§rv§nnyal. (+N) 

                                                            
98A vizsg§latot Saj· Istv§n v®gezte (PTE-SZKK). L§sd Mell®kletek p. 126. 
99 A mozaikkŖk®nt haszn§lt feh®r m§rv§nyok provenienci§j§nak meghat§roz§s§hoz tov§bbi vizsg§latok 

sz¿ks®gesek.  
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81. k®p P®csv§rad kºrny®ke. A 10 km-es kºrzetbe Koml·, a 40 km-es kºrbe pedig Nagyhars§ny ®s Sikl·s 

is beletartozik. A sikl·si tºmºtt m®szkºveket (s§rga, r·zsasz²n, vºrºs) a r·maiak  haszn§lt§k. 

 

III.1.6 SZ¦RK£SK£K (Bizere Monostor, Arad megye, Rom§nia) 

A k®k sz²n a term®szetes kºvek kºzt nagyon  ritka; Magyarorsz§gon ezid§ig nem 

volt m§s ismert p®lda tºrt®neti mozaikban megjelenŖ term®szetes k®k §rnyalat¼ kŖ 

ºsszetevŖre. £pp a jelen kutat§s sor§n ker¿lt elŖt®rbe az a n®h§ny p®csv§radi sz·rv§ny 

lelet, mely p§rhuzamba §ll²that· a Maros-vºlgyben fellelt anyaggal. A p®csv§radi k®kes 

kŖ sajnos ezid§ig nem ker¿lt elŖ habarcsba §gyazva. A bizerei monostor mozaikjain a 

meleg §rnyalat¼, vºrºses kºvek ®s a hideg t·nus¼ r®szletek kontrasztja felerŖs²ti a k®kes 

optikai hat§sokat.  

A vizsg§lt bizerei k®kes kºvek vastags§ga (a kialak²tott tesser§k magass§ga) 2,4-

3,2 cm kºzºtti. A bizerei padl·mozaikhoz haszn§lt sz¿rk®sk®k krist§lyos kŖzetbŖl 

kialak²tott tesser§k anyag§n szabad szemmel is j·l l§that· a metamorf, k®pzŖd®sre utal· 

foli§ci·. Makroszk·posan j·l elk¿lºn²thetŖek vil§gosabb ®s sºt®tebb s§vok a kŖzet 

szºvet®ben. A hosszanti ir§nyban §tlagosan 0,3-0,7 mm nagys§g¼ karbon§t krist§lyok 

ir§ny²tottan rendezŖdnek. A szemcseeloszl§s homog®n. A kŖzet petrogr§fiai 

jellegzetess®gei alapj§n val·sz²nŤs²thetŖen m§rv§ny. A rºntgen-diffrakci·s m®r®s 
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alapj§n dolomitot
100

 is tartalmaz
101

. Az elv®gzett vizsg§latok nyom§n val·sz²nŤs²thetŖ, 

hogy az ¼n. proconnesos-i m§rv§nyok kºz® sorolhat·, ²gy eredetileg a tºrºkorsz§gi 

Marmara szigetrŖl
102

 sz§rmazhat. 

82. k®p A bizerei monostor mozaikpadl· tºred®kei 

a gyulafeh®rv§ri (Alba Iulia) ki§ll²t§son, melyet 

Ileana Burnichioiou rendezett 2014. okt·ber®ben, a 

ĂMonastic Life, Art and Technology in 11th-16th 

Centuriesòc²mŤ nemzetkºzi konferencia keret®ben. 

83. k®p A mozaikr®szlet sz²nhaszn§lat§n j·l meg-

figyelhetŖ a hideg-meleg kontraszt. A k®k r®szletek 

sºt®tebb, sz¿rk®s, ®s vil§gosabb, feh®res mozaik-

szemekbŖl §llnak. A jelens®g az alapanyag hetero-

g®n sz²n®re, s§vozotts§g§ra enged kºvetkeztetni. 

 84. k®p H§rom elt®rŖ t²pus¼, k®k §rnyalat¼, 

term®szetes kŖanyag. Bal oldalon a bizerei 

monostor padl·j§nak tesser§ja (Biz2), kºz®pen 

k®t sz·rv§ny lelet a p®csv§radi benc®s monostor 

§sat§si anyag§b·l, jobboldalt egy frissen tºrt 

k®k sz²nŤ kvarcit (Azul Imperial) tessera 

l§that·. 

 85. k®p Biz1 ®s Biz2 minta m®retei. A bizerei monos-

tor mozaikj§nak k®t jellegzetes ®k alak¼ tesser§ja. A 

k®t tessera felsz²ne, a mozaikban l§that· fel¿lete a 

felv®telen egym§s fel® van ford²tva.  

Az ¼gynevezett maxim§lis szemcsem®ret (MGS, maximum grain size) ®rt®kek alapj§n, 

melyek Attanasio ®s munkat§rsai (2008) §ltal l®trehozott adatb§zis proconnesos-i 

m§rv§ny mint§inak §tlaga nyom§n  0,4 - 3,5 mm kºzºtt mozognak, a kºz®pkori Bizerei 

                                                            
100

Dolomit CaMg(CO3)2 szinte minden esetben jelen van a proconnesos-i m§rv§nyokban. Attanasio ®s 

munkat§rsai (2008) ezt a tartalmat §tlagosan 3-20% kºz® teszik. 
101 A vizsg§latot Saj· Istv§n v®gezte (PTE-SZKK). L§sd Mell®kletek p. 127. 
102čkori nev®n Proikonessos (Ʉɟɞɘəɧɜɖůɞɠ). A mai Marmara elnevez®s a Ăkrist§lyos kŖzetò, Ăcsillog· 

kŖò gºrºg nev®bŖl ered (marmaron, marmaros), mellyel a szigeten b§ny§szott feh®res m§rv§nyt illett®k. 
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monostor mozaikjainak k®kes m§rv§nya megfeleltethetŖ a viszonylag ritka finom 

szemcs®s t²pusnak
103

  az 1 mm alatti MGS ®rt®keivel.  

A bizerei monostor mozaikj§hoz haszn§lt alapanyag a kºrny®kre ker¿lhetett a r·mai 

idŖkben, ez esetben m§sodlagos felhaszn§l§sr·l besz®lhet¿nk, de nem z§rhat· ki a 

kºz®pkori kereskedelem ¼tja sem, mivel Kis-Ćzsi§b·l, a Kºzel-KeletrŖl ®s a 

Mediterraneumb·l is ®rkeztek Kºz®p-Eur·pa ter¿let®re nyersanyagok. 

  

  

86-89. k®p A k®kes kŖ nemcsak feltºrve, de nagyobb, egyenletes vastags§g¼ (2,4 cm) lapokban is 

elŖker¿lt az §sat§sok alkalm§val (Biz3). Ez a t®ny azt t§masztja al§, hogy a helysz²nen a mozaik direkt 

rak§sa alatt is zajlott az alapanyagok feldolgoz§sa. 

 A proconnesos-i m§rv§nyt  Marmo Cyzicenum,  Greco fettido, ®s Marmo Cipolla
104

 

n®ven is eml²tik. Diocletianus ediktuma alapj§n a korai 4. sz§zad egyik legelterjedtebb 

®s legolcs·bb m§rv§nya volt.
105

 

                                                            
103Attanasio et al (2008) szerint a finom szemcs®s Proconnesos-m§rv§ny fŖleg a Marmara szigeti 

lelŖhelyek nyugati r®sz®rŖl sz§rmaznak. Meg§llap²t§suk szerint e t²pus jelenl®te sz·rv§nyos, ®s nem lehet 

finomszemcs®s proconnesos-i m§rv§ny b§ny§t azonos²tani.  
104A renesz§nsz idŖkben a m§rv§nnyal dolgoz·k adt§k neki a hagyma/cipolla jelzŖt; a tºr®sekor keletkezŖ 

k®nes illat miatt ĂbŤzºsò gºrºg m§rv§nynak is h²vt§k.  
105 https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo_proconnesio (2016. 06.10.) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo_proconnesio
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90-91. k®p A Biz2 minta v®konycsiszolat§nak k®p®n l§tszik a vºrºses §rnyalat¼ be§gyaz· habarcs nyoma 

a tessera felsz²ne mellett kºzvetlen¿l. A k®pen j·l l§that· a metamorf·zisra utal· v²zszintes s§vozotts§g, 

b§r a kºz®pkori mesterek erre f¿ggŖlegesen haszn§lt§k a kialak²tott tesser§t. Ez a jelens®g a nyersanyag 

kºnnyebb feldolgozhat·s§g§b·l ered; a kalap§ccsal val· tºr®s kºnnyebb, az elŖ§ll²tott forma szebb, ha az 

a s§vozotts§ggal p§rhuzamosan tºrt®nik. 

A R·mai Birodalom keleti ter¿letein ®s a Duna mellett sz§mos helysz²nen haszn§lt§k. A 

v²zi ¼ton val· sz§ll²that·s§g szint®n nagym®rt®kben megkºnny²tette a sz®t§raml§s§t. 

A sz¿rk®sk®k mozaik tesser§k anyag§nak eredet®t vizsg§lva tov§bbi pontos²t· 

vizsg§latokra lenne sz¿ks®g. Nemcsak a marmarai sz§rmaz§s, de a ter¿leten bel¿li 

v§ltozatok elk¿lºn²t®s®re is l®teznek ºsszehasonl²t· m·dszerek. Egyr®szt a stabil 

izot·pok (ŭ
18
O, ŭ

13
C) vizsg§lata, m§sr®szt a m§r eml²tett MGS, maxim§lis 

szemcsem®ret, a k²s®rŖ§sv§nyok ki®rt®kel®se
106
, statisztikai elemz®se, valamint az 

elektron param§gneses/spin rezonancia spektroszk·pia (EPR/ESR)
107

. El lehet 

k¿lºn²teni a Proconnesos m§rv§ny k®t fŖ t²pus§t, melyet Attanasio ®s munkat§rsai 

Proconnesos-1, illetve Proconnesos-2 n®ven eml²tenek. A Proconnesos-2 v§ltozat 

sz§m²t kev®sb® gyakorinak
108
; erŖsen negat²v ŭ

18
O ®rt®kek jellemzik.

 
A proconnesos-i 

m§rv§nyok karakterjegye a gyenge EPR intenzit§s, ami a szennyezŖd®sek alacsony 

Mn
2+ 

 koncentr§ci·j§val
109

 §ll kapcsolatban.  

                                                            
106 BABCOCK 2012 
107Electron Paramagnetic Resonance (EPR)/Electron Spin Resonance (ESR). Az elektron param§gneses 

rezonancia spektroszk·pi§t elŖszºr Cordischi ®s munkat§rsai (1983) aj§nlott§k, mint vizsg§lati m·dszert. 

Polikreti ®s Maniatis (2002) pedig a m§rv§ny dolomit frakci·j§nak vizsg§lat§t is javasolja, sz§molva az 

EPR spektum magas mang§n ion cs¼csainak ar§ny§val.  
108 ATTANASIO et al 2008, BABCOCK 2012 
109 ATTANASIO et al 2008 


